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RESUMEN
La presente investigacion tuvo como proposito principal determinar la
influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las
propiedades fisicas y mecéanicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia
de Abancay i Apurimac, 2021, cuya poblacién fue constituida por todas las
bloguetas elaboradas con tereftalato de polietileno reciclado, haciendo un total de

15 bloquetas materia de investigacion.

El nivel de investigacion fue explicativo. El estudio utiliz6 un disefio
experimental debido a que la variable de investigacion es manipulada
intencionalmente. Disefio con diferentes muestras y diferentes niveles de la variable

experimental, con resultados presentados textual y graficamente.

Por lo que queda demostrado que existe influencia entre la dosificacién del
tereftalato de polietileno reciclado en las caracteristicas de absorcion de las
bloguetas, peso de bloquetas y resistencia a la compresion, puesto que el p-valor
es menor a 0.05 cercana a cero por lo tanto existe una diferencia altamente
significativa entre los promedios de la variable, uno de los tratamientos tiene la
variable muy diferente a los otros. Ademas, las dimensiones de largo, dimensiones
de altura, variacion dimensional de ancho el p-valor es mayor a 0.05 es decir que
entre los promedios de porcentajes de la variable no existe una diferencia

significativa, es decir es igual el uso de los tratamientos T1, T2y T3

Palabras clave: Dosificacion del tereftalato, polietileno, bloquetas de

concreto.
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ABSTRACT
The main purpose of this research was to determine the influence of the
dosage of recycled polyethylene terephthalate on the physical and mechanical
properties of concrete bricks in the district and province of Abancay - Apurimac,
2021, whose population was constituted by all the bricks made with recycled

polyethylene terephthalate, making a total of 15 research material bricks.

The level of research has been explanatory. The research used the
experimental design because the study variable will be deliberately manipulated.
The design with different samples and various levels of the experimental variable,

whose results are presented textually and graphically.

Therefore, it is demonstrated that there is an influence between the dosage
of recycled polyethylene terephthalate on the absorption characteristics of the brick,
brick weight and compressive strength, since the p-value is less than 0.05, close to
zero, therefore there is a highly significant difference between the averages of the
variable, that is, at least one of the treatments has the variable very different from
the others. In addition, the dimensions of length, dimensions of height, dimensional
variation of width, the p-value is greater than 0.05, that between the average
percentages of the variable there is no significant difference, that is, the use of

treatments T1 is the same, T2 and T3

Keywords: Dosage of polyethylene terephthalate, concrete brick.
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INTRODUCCION

La tesis describe los principales factores que permite determinar la influencia de la
dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las propiedades fisicas y
mecanicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia de Abancay 1
Apurimac, 2021, para describir, desarrollar la tesis de manera sistematica y

ordenada se precisa los siguientes capitulos:

Capitulo I. Se describe el plan de investigacion teniendo en cuenta la descripcion
de la realidad problematica, formulacion del problema general y especificos,
justificacion, objetivos, delimitacion de la tesis, identificacion de la viabilidad de la

investigacion.

Capitulo Il. Capitulo que permite contextualizar los antecedentes de la tesis
teniendo en cuenta los antecedentes internacionales, nacionales y locales.
Ademas, se fundamenta las teorias de acuerdo con las variables, dimensiones e

indicadores de estudio.

Capitulo Ill. Corresponde al desarrollo de la metodologia de la investigacion,
teniendo en cuenta las hipoétesis, método, tipo, nivel, disefio, operacionalizacion de
las variables, poblacion, muestra, técnicas, instrumentos, consideraciones y

procesamiento éticos de la tesis.

Capitulo IV. Capitulo que describe los resultados de acuerdo con los objetivos
planteados en la tesis, tenido los resultados descriptivos, las caracteristicas fisicas

y mecanicas de las bloquetas y la prueba de la hipoétesis.
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CAPITULO |
PLAN DE INVESTIGACION

1.1. Descripcién de larealidad problemética

En estos tiempos los algidos problemas es la contaminacion de nuestro
entorno y la economia familiar del Pera y el mundo se ve afectado, es uno de los
factores que afecta a la calidad de vida de las personas y las inadecuadas viviendas
y con alto riesgo que se construyen y con materi al €selDiast ant e
Mundial del Medio Ambiente, la ONU advirti6 que a nivel mundial se producen

toneladas de plastico porque solo el 9% se recicla.0(Reyna, 2018).

fDebido a condicionantes como el crecimiento poblacional y la aglomeracién
de las areas urbanas, que son factores que han propiciado un incremento en la
generacion de residuos sélidos en las ciudades, los residuos solidos se han
convertido en una preocupaciéon para diversas ciudades del mundo, como por
ejemplo la salud y el medio ambiente. Se estima que anualmente se generan en la
tierra entre 7,000.00 y 10,000.00 millones de toneladas de residuos sélidos
urbanos, teniendo aproximadamente 3,000.00 millones de personas con acceso a
instalaciones para el adecuado control y disposicion de residuos sélidoso .  ( P NUMA,

2015).

Actualmente, la produccion de residuos va en crecimiento, provocando
grandes dificultades ambientales como dafios a estos factores naturales (agua,
tierra o aire); conduce a la contaminacion visual del paisaje urbano, la degradacién

de la vida colectiva y, por lo tanto, del medio ambiente.

De esta forma, el medio ambiente es un elemento referente con la calidad

de vida de los habitantes; no obstante, su averiguacion cubre un predicamento



historico mas extenso con base en las ideologias y politicas de cada sociedad. A
partir de este criterio, las personas otorgan forma a los procesos naturales,

alterando de esta forma su composicion, ocasionando desequilibrios naturales.

Notese que no es viable crear bienes y servicios sin usar el recurso,
modificando el entorno y contaminandolo. Por consiguiente, se tiene presente la
racionalizacion del consumo, lo cual conduce a una optimizacién en la calidad de

vida y medio ambiente, y la ejecucién de las perspectivas de futuro.

fDesde el punto de vista nacional, en el afio 2014 se generaron un total de
7°497,482 toneladas de residuos municipales, de los cuales el 64% son residuos
domésticos y el 26% residuos no domeésticos, siendo las zonas costeras donde esta
problematica es mas prevalente. La produccion de residuos sélidos a nivel nacional
en el afo 2014 fue de 132,244 toneladas diarias; mientras que otras localidades
produjeron en la costa 3,224 toneladas en la sierra 2,736 toneladas y la selva 1,314

toneladas por dia respectivamenteo . ( Mi nan, 2015) .

Apurimac, no es impropio a esta realidad, pues la generacion y su
disposicion final de los residuos solidos no es el conveniente y produce
contaminacion enormemente significativa al ambiente y afectando severamente la
salud de los habitantes; por esto se expone decidir la predominacion de la
dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las propiedades fisicas y

mecanicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia de Abancay



1.2. Identificacién y formulacion del problema

1.2.1. Problema general

¢,De gqué manera influye la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las
caracteristicas fisicas y mecanicas de bloguetas de concreto en el distrito y

provincia de Abancay i Apurimac, 20217

1.2.2. Problemas especificos
¢, Cudles son las caracteristicas del tereftalato de polietileno reciclado en el distrito

y provincia de Abancay i Apurimac, 20217

¢, Cudles son las caracteristicas de las bloquetas de concreto en el distrito y

provincia de Abancay i Apurimac, 20217

¢, Cual es la influencia de la dosificacién de las bloquetas del concreto con tereftalato
de polietileno reciclado en las caracteristicas fisicas en el distrito y provincia de

Abancay i Apurimac, 2021?

¢, Cudl es la influencia de la dosificacion de las bloguetas de concreto del tereftalato
de polietileno reciclado en las caracteristicas mecanicas en el distrito y provincia de

Abancay i Apurimac, 2021?

1.3. Justificacion de la investigacién

La presente indagacion concluy6 el impacto de la dosificacion de tereftalato
de polietileno reciclado sobre las caracteristicas fisico-mecanicas de los bloquetas
de concreto se desarroll6 en el distrito y provincia de Abancay, permitiendo conocer
los beneficios del impacto de los bloguetas convencionales para los bloquetas
plasticos reutilizados ya que tiene enormes ventajas en términos de economia,
sociedad y medio ambiente, con los resultados conseguidos se espera brindar este

andlisis a las autoridades de los gobiernos locales, regionales para la popularizar



de esta tecnologia y a los ministerios de medio ambiente, ministerio de vivienda y
la concientizacion para la recuperacion de residuos como el plastico para la
reutilizacion; por lo cual esta enorme idea seria para comenzar a dar a conocer esta

clase de averiguaciones y probablemente ayudar a nuestro estado.

Ademas, se otorgd a conocer los inconvenientes que emergen por el
inadecuado desempefio de los residuos sélidos ya que las soluciones funcionales
y clasicos resultan muy costosas dependiendo del transporte de materiales, mano
de obra especializada, tiempos de creacién, procesos industriales contaminantes.
Por esa razén, transformemos los residuos de plastico y caucho para el desarrollo
social, econdbmico y ambiental y otras estructuras, debido a que este material va a

ser mas accesible econ6micamente para el sistema constructivo.

La mejora de los limites de dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado
dard como consecuencia modelos de bloguetas con caracteristicas fisicas y
mecanicas favorables para la construccion y, mas que nada, respeto por el medio

ambiente.

Al final, se pretende optimizar los parametros de dosificacion del tereftalato
de polietileno reciclado y valorados en la preparacion de las bloquetas con

propiedades fisicas y mecanicas apropiadas y amigables con el ambiente.

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Determinar la influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en
las propiedades fisicas y mecanicas de bloquetas de concreto en el distrito y

provincia de Abancay i Apurimac, 2021



1.4.2 Objetivos especificos
Conocer las caracteristicas del tereftalato de polietileno reciclado en el distrito y

provincia de Abancay i Apurimac, 2021

Conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas de las bloquetas de concreto en el

distrito y provincia de Abancay 1 Apurimac, 2021.

Determinar la influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en
las caracteristicas fisicas de las bloquetas de concreto en el distrito y provincia de

Abancay i Apurimac, 2021.

Determinar la influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en
las caracteristicas mecanicas de las bloquetas de concreto en el distrito y provincia

de Abancay i Apurimac, 2021.

1.5. Delimitaciones de la investigacion
1.5.1. Delimitacién espacial

La investigacion se desarrollara en el laboratorio grupo corporativo obregdn
S.C.R.L. y el laboratorio de la universidad tecnolégica de la andes de Abancay del

distrito y provincial de Abancay, 2020.

1.5.2. Delimitacion temporal
La averiguacion se desarrollard del mes de marzo de 2021 al mes de

noviembre de 2021.

1.5.3. Delimitacion social
Esta averiguacion beneficia a todos los ciudadanos, ya que permitira la

recuperacion, haciendo posible que los métodos alternativos de disposicion y



manejo deban primar sobre la disposicion final de los residuos. Esto incluye las
actividades de reciclaje y reutilizacion, que se realizaran en instalaciones idoneas

y autorizadas al efecto.

Por otro lado, coadyuvara a la autoridad del gobierno local de la ciudad de
Abancay para poder tomar decisiones que ayuden a mejorar la gestion de los

residuos sélidos como el tereftalato de polietileno (plastico).

1.5.4. Delimitacion conceptual

Las propiedades fisicas y mecéanicas de un material permiten conocer sus
propiedades para que el disefio se use contra deformaciones excesivas, ademas
de evadir roturas. Asimismo, se define que para obtener buenos resultados sobre
las propiedades fisicas y mecanicas de un material es necesario un 6ptimo control
de calidad de las caracteristicas especificadas en la norma, para lo que se
especifican precisamente los valores y el rango dentro del cual tienen que estar las
propiedades analizadas encontrados en los datos logrados que son confiables y

apropiados para los productos de materiales usados, (Arango 2006, p. 123).

1.6. Viabilidad de la investigacidén (econGmica, social y técnica)
1.6.1. EconGmica

Utilizar el tereftalato de polietileno que ha cumplido su vida util en la
elaboracion de las bloguetas de concreto permitira reducir su costo de produccion
y tener la viabilidad de la construccion para las familias con escasos recursos

econdmicos.



1.6.2. Social
El desarrollo del proyecto permitira contribuir de manera racional y sostenible
a las familias con escasos recursos, ademas, accedera asistir de manera oportuna

a las autoridades del gobierno local y regional.

1.6.3. Técnica
La aplicacion de las diferentes dosis de tereftalato de polietileno permitira

replicar en otras investigaciones y contribuir al desarrollo sostenible de las familias.

1.7. Limitaciones

Para | a redacci - n de | as bases taciiomas

C

-

bi bliogr8fibaosodki abpecyalidad que no cuer

terridttcApuon2z mac, no obstant e, se usaran r

Nacional de I ngenierza, Universidad C®sar

Con respecto a los trabajos previos, no se encontraron muchos antecedentes de
alcance local, por lo que se priorizan antecedentes de alcance internacional y
nacional.

En relacién con el asesoramiento del trabajo de investigacion es necesario contar
con el asesoramiento técnico y asesoramiento metodolégico de manera continua,
ademas en los periodos vacacionales de los asesores carecen de vinculo laboral
por lo que no permite desarrollar de manera adecuada el asesoramiento, sin
embargo, se continuara con asesorias externas para continuar con los objetivos
planteados.

La pandemia COVID 19 es un factor que impide desarrollar con normalidad el
trabajo de investigacion, puesto que las medidas de aislamiento social tomados por

el gobierno nacional restringen muchas actividades.
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CAPITULO Il
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes de la investigacion
2.1.1 Antecedentes internacionales
Le-n & Marco (2017) .Bloghetas toa adigionede PEJ.u aci - n
Una soluci-n amigable para | as comunidades
Este plan tiene como fin el disefio y construccion de bloquetas adicionados con
PET, manipulando materiales reutilizados desde los residuos solidos generados en
las mismas regiones rurales, donde se realizan adaptaciones a los ambientes
experimentales y a los materiales solidos formados en las zonas rurales estudiadas
(botellas y otros desperdicios plasticos), los materiales necesarios para la
produccion de bloquetas; deseamos desplegar una alternativa a la reutilizacion y
uso de envases de plastico, para lograr hacer un nuevo producto usando materiales
reutilizados, que posibilite a las sociedades vivir en armonia con la naturaleza en
un futuro no bastante lejano. Para evaluar estas muestras se compararon
porcentajes del 20% de adicién de PET hasta un 40%, con relaciéon a una muestra
patrén (0% de PET). Después de la indagacion y con los resultados conseguidos
después de la implementacion del proyecto, se puede asegurar con certeza que el
aumento de fibras como el PET reciclado mejorara la trabajabilidad del mortero
fresco para la produccion de bloquetas, los testigos no arrojan resultados
favorables para la investigacion de las resistencia de los testigos, debido a que
todos los porcentajes con agregacion de PET (a modo de escala) presentan un
funcionamiento negativo comparativamente con el modelo. Se alcanzé la siguiente
conclusion: A lo largo de la toma de muestras se encontraron envases plasticos tipo

PET, alrededor de 656 gr 9.7% total RSD, con 128 bloquetas por dia se podria



llevar a cabo para la poblacién de Socorro; Ademas, se localizé un PPC de 0,242

kilogramo por persona por dia, menor que en las regiones rurales.

Angunba (2016) . E rBloquedas élaboragless tcongpkastidco- n i
reciclado (PET) , par a mamposter?2a no port
bloguetas, se puede demostrar que, al reemplazar los polimeros por agregados
finos, especialmente en las dosis de 10%, 25% y 40%, las mezclas de materiales
se vuelven muy faciles de formar, pero no el resto de las dosis, ya que un aumento
de PET provoca hinchamiento del producto (bloquetas), provocando un aumento
de los huecos. Por el contrario, el hinchamiento produce una importante reduccion,
que se puede ver reflejada en la importante reduccion del peso muerto de las
distintas edificaciones que se pueden construir con este material de construccion.

En las pruebas de bloquetas, se observd que a medida que aumentaba la adicién
de polimero, la resistencia de las bloquetas estandar disminuia significativamente,
es decir, la adicion de PET fue significativamente exitosa, pero también cierto
aumento, esto se manifiesta principalmente en la dosis del 25%, alcanzando un
valor medio de 284.60 kg/cm?. La adicion de polimeros en diferentes porcentajes
permite tener una idea del efecto que tiene el material sobre la resistencia ultima
del elemento, de ahi la hipotesis original planteada en el trabajo. Este proceso de
investigacion, los bloquetas poliméricas, pueden ser construidos con distintos

materiales de PET.

Piferos & Herrera (2018), en el trabajo de investigacion i Pr oyect o de
factibilidad econ6mica para la fabricacion de bloquetas con agregados de plastico
reciclado (PET) , aplicados en l a construc
sistematica de investigacion hallamos que nuestro proyecto de grado tiene como

objetivo brindar una opcién de construccion de vivienda asequible con residuos



como el plastico reciclado, para el desarrollo del proceso vemos que este trabajo
sigue cuatro etapas, las cuales son de caracter investigativo y experimental. La
conclusion fueron la siguiente: tienen una textura suave, obtenida durante la
fundicion y posterior endurecimiento, lo que afiade un valor complementario a este
nuevo material de construccion, principalmente porque una vez implantado no sera
necesario realizar los clasicos enlucidos, que actualmente constituyen una partida
muy elevada en el costo final de un edificio, por lo que se generara un ahorro
econdémico, comprimiendo significativamente los libros de presupuesto para
diversas obras publicas y privadas. Con respecto al peso, hay una peculiaridad muy
relevante a considerar ya que es significativamente mas liviano que su par
estructural (bloque de mortero con cemento y arena), obviamente al aumentar los
agregados segun el porcentaje de PET, se reduce significativamente el peso de las
muestras, ya que tiene un peso promedio de 0.784 gr y su contraparte, el bloquetas
comun, tiene un peso promedio de 1.075 gr. Sabiendo que una determinada
resistencia se tiene que ceiiir a lo que prescribe la norma y una vez comprobados
los resultados de laboratorio es claro que el PET es sintético, con indices del 10%,
20% y 25%, cumple con requisitos especificos de resistencia. Los porcentajes de
PET al 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% estan por debajo de la fuerza, estas

muestras seran descartadas, al no cumplir con la norma.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Aznar 8n (2018), en | a investigaci
reciclado en las caracteristicas fisicas y mecanicas del adobe en el distrito de Santa
i Ancashi 20180. E I p stecegtudis fud eb efedt@ deleplastico reciclado
sobre las caracteristicas fisicas y mecanicas de bloquetas cocidos en establo en

las inmediaciones del distrito de Santa, teniendo como fundamento observar sus
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ventajas y desventajas. Se realizé con un total de 72 adobe fabricados segun la
norma E.080 con diferentes proporciones de fibras de tereftalato de polietileno; en
el que se ensayaron 24 cubos en compresion, analizados a los 7, 14 y 28 dias,
estableciendo como un promedio ideal a los 28 dias con una dosificacion del 1%
tereftalato de polietileno logrando una resistencia de 20,13 kg/cm?, por otro lado,
desarrollado con el tratamiento denominado brasilera se desarrollaron 24 muestras
a analizados a los 28 dias, con una dosificacion al 1% de tereftalato de polietileno
alcanzando una resistencia de 1,82 kg/cm?, todo esto en cuanto a caracteristicas
mecanicas. Las propiedades fisicas de absorcion de agua de los adobes se
probaron en 24 adobes a los 28 dias, obteniendo un mejor promedio de reposicion
del 1% con un resultado de 19.882%, teniendo como técnica la observacion del
instrumento y protocolos establecidos por E.080 estandar de construccion de
suelos y refuerzo, concluyé que el plastico reciclado afecta las propiedades fisicas

y mecanicas de las bloquetas cocidas.

FIl ores (2018), en |l a investigaci - -n
en las caracteristicas fisico - mecénica de la unidad de bloquetas fabricado con
productos pl 88sticos reciclados 201860.
dosificacion Muestra 1 y Muestra 2, para ello se seleccionan, fabrican y realizan
ensayos de caracteristicas fisicas: determinacion de masa, uniformidad
dimensional y también en caracteristicas mecanicas: Resistencia a la compresion.
Promediar los siguientes resultados en peso 2871.65 g, tamafio 23.35 cm largo x
12.75 cm ancho x 8.5 cm alto, resistencia a la compresion Muestra 1 (104 kg/cm?),
Muestra 2 (53.1 kg/cm?) el promedio es 78.5 (kg/cm?), dosificacion final 70% PET y
30% HDPE mas aditivo. Concluyeron que la dosificacion afecta las caracteristicas

fisico-mecanicas de la unidad de bloquetas plasticos reciclados. Cuya conclusion
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gue se establece es estimar como afecta la dosificacion a las caracteristicas fisicas

y mecanicas de la unidad de bloquetas fabricados con productos plasticos

reciclados 201860, el p r Wogetssoplasias recicladdsu ¢ cC i

lego con 70% de PET (tereftalato de polietileno) y 30% PEAD (polietileno de alta
densidad) mas una combinacion de acelerantes, en comparacion con bloquetas
estandar o bloquetas King Kong, por lo que la dosificacion se ha determinado en
las especificaciones de caracteristicas fisico-mecanicas, afecta a la unidad de

bloquetas con productos de plastico reciclado.

Galindo (2018), en la investigacion denomina d o i Rnebibliogséifica sobre

el uso del plastico como un nuevo material en fabricacion de bloguetas de concreto

para |l a industria de | a construcci-no.

sistematicas para el uso de plastico ademas del concreto para producir bloquetas,
con el fin de contribuir a la innovacién de reutilizacion de este material en la industria
de la construccién aplicada a nivel regional. En la ciudad de Arequipa, segun las
estadisticas de emisiones atmosféricas realizadas por el Consejo Nacional del
Medio Ambiente (CONAM) en el afio 2003, la industria ladrillera (ladrilleras
mecanizadas e informales) es la mayor fuente de emision de gases de efecto
invernadero como contaminante fijo, contribuyendo el 40% de estas emisiones

totales.

n

Echeverria (2 017 ) , en | a i nve s Bloggetasde camcretbe n o mi n

con pl 8stico PET recicladoo. E objetivo

caracteristicas fisico-mecanicas de las bloquetas de hormigén PET reciclado, las
cuales estan definidas en la norma técnica E.070. Se ha determinado la proporcion
Optima de agregados en la mezcla de concreto para producir mamposteria de grado

IV. Luego, a la mezcla de bloquetas de concreto vibrante se le agregaron hojuelas
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de PET reciclado en proporciones progresivas de 0%, 3%, 6% y 9%, obteniéndose
cuatro tipos de bloquetas, sobre los cuales se realizaron pruebas diferentes a los
28 dias de edad determinar sus caracteristicas mecanicas; Como caracteristica
principal en la clasificacion de unidades de mamposteria de resistencia a
compresion, se definen valores particulares como f'b = 161.96 kg/cm?, f'b = 127.08
kg/cm?, fb = 118.80 y f'b = 110. 6 kg /cm? con factores de variaciéon de 2,95%,
6,86%, 4.54 % y 6,41% para 0%, respectivamente, 3%, 6% y 9% de PET. Se
determina la resistencia caracteristica a la compresion axial del pilote, cuyos
valores son f'm = 128,55 kg/cm?, f'm = 100,83 kg/cm?, fm =79, 79 kg/cm?y f' m =
76,75 kg/cm? con factores de variacion de 9,2 %, 11, 9%, 11,68% y 8,63% para
proporciones de 0%, respectivamente, 3%, 6% y 9% de adicion de PET. La
resistencia tipica a cortante del muro es V'm=16, 7 kg/cm?, V'm = 12,83 kg/cm?, V'm
= 13,17 kg/cm? y V'm = 9,96 kg/cm? con coeficientes de variacion de 15, 42%,
9.27%, 10.33% y 10.36% para los respectivos porcentajes de 0%, 3%, 6% y 9% de
PET. Se concluyo que las caracteristicas mecanicas de las bloquetas de hormigon
vibrado no mejoraron con la adicibn de hojuelas de PET reciclado, con una
reduccion maxima en la resistencia a la compresion de las bloquetas de 51,5 kg/cm?
o 31,8%, con base en la conformidad estandar de la mezcla; sin embargo, los
parametros fisicos y mecanicos de los tres tipos de bloguetas de hormigon de
plastico PET reciclado cumplen con los requisitos especificados en la norma E.070:

2006.

Meza (2017), en |l a investigaci- -ni denom
mecanicas de adoquines elaborados con plastico reciclado para pavimento
peatonal en el centro comercial tambo plaza, Lurin i1 2017 0 . l nvestigac

corresponde a un tipo aplicada, considerando un enfoque cuantitativo. El nivel de
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estudio es explicativo con un disefilo experimental (semi-empirico). Las

conclusiones especificasson | as siguientes: En cuanto

Estimacion de la influencia del plastico reciclado (PET) en las propiedades fisicas

del pavimento del centro comercial Tambo Plaza Lima Sur, distrito de Lurin-2 0 1 7 0 .

Se puede determinar que el uso del polietileno que tiene la bondad de reciclar tierne
como fundamento reducir el peso de los adoquines en comparacién con el adoquin
gue no utiliza plastico reciclado. Los adoquines de plastico de 3% reducen el peso
unitario en un 11 %, los adoquines de plastico de 5% reducen un 16 % y los
adoquines de plastico de 8% reducen un 17%. Las estadisticas muestran
claramente que el uso de plastico reciclado hace que los pavimentos sean mas

ligeros y faciles de transportar.

Paz (2014), en lainvestigaciondenominad o A AN 81 i si s de
las caracteristicas fisico y mecanicas de bloquetas elaborados con plastico
reciclado". De los ensayos mecanicos y fisicos realizados a las bloquetas de
plasticos reciclados grado estandar, se llega a la siguiente conclusion, tomando
como referencia las normas técnicas peruanas: tiene una tasa de absorcién de
agua promedio muy baja de 0,29% cuando se somete a fuerza de flexién. Las
bloguetas que se rompe a aproximadamente 45° soporta una presion promedio de
831,312.88 Pa lo que lo convierte en una bloqueta muy resistente a la rotura, el
bloguetas plastico reciclado tiene una alta resistencia a la compresion horizontal de
212,6 Kg/cm?y vertical de 239 Kg/cm? y esta clasificado como material fragil de
acuerdo con su analisis de tension-deformacion. De los ensayos fisico-mecanicos
realizados a las bloquetas plasticas reciclados grado estandar, se tiene como
referencia la siguiente conclusion teniendo en cuenta las normas técnicas

peruanas.
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2.1.3 Antecedentes locales

Realizado el analisis de los repositorios en las Universidades de nuestra
Region de Apurimac, ademas las bibliotecas virtuales vy fisicas del entorno y no
habiendo registros de trabajos relacionados al tema de estudio con los requisitos
minimos que deba cumplir de acuerdo con las normas y recomendaciones
internacionales como la actualidad y considerando trabajos de investigacion que se
realizaron para ostentar el grado, bajo el argumento sefialado no se consideré

antecedentes locales.

2.2. Bases teoricas
2.2.1. Acopio de los materiales a utilizar

flLa recoleccion de materiales de productos reciclados, considerando cada
residuo perteneciente al médulo selectivo, segun (3R) reducir, reutilizar, reciclar,
para contar con un bienestar y orden adecuado, por ello se establece varias formas
de poder seleccionar los residuos en nuestra sociedad como el polietileno

tereftalato (PET), polietileno alta densidad (PEAD)0 ( Car eaga, 1993,

fSe dice que en muchos paises se atribuyen leyes que declaran la
separacion de los residuos domésticos, porgue los servicios de recoleccion pueden

crear una economiaestableoc ( Careaga2). 1993, pS8rr

2.2.2. Clasificacion y seleccion de los materiales

flLa clasificacion consta de una guia de reciclaje que permite un proceso
adecuado, por lo que se avanza en el conocimiento antes del desarrollo adecuado,
debido a que los 7 tipos de plastico incluyen Polietileno (PET), Polietileno de Alta

Densidad (PEAD), Otros. Se dice que el plastico se puede generalizar de muchas
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maneras diferentes y amplias, por lo que hay 7 tipos y asi sucesivamente.0 ( Car e g a,

1993, p. 3).

De esta manera, el desarrollo que se genera en el proceso de reciclaje es muy
importante, por lo que existen alternativas como (3R) Reciclaje, Reutilizacion y

Reduccidn, ya que al resolver esta alternativa se genera un desarrollo efectivo.

Hay tres formas principales de recuperar los residuos plasticos.

V Reciclado fisico o mecanico
V Reciclado quimico

V Reciclado energético” (Castells, 2000, p.437).

Segun Castells menciona que:

flLos residuos plasticos de una industria suelen ser homogéneos y no
plantean especiales problemas para su procesado. [...] La mayoria de los procesos
mecanicos a través de la extrusion y para la aplicacién de plasticos de uso
generalizado, pero la fragilidad térmica y el comportamiento reolégico son

incompatibles con otros". (Castells, 2000, p.441).

"El neumatico en si es un desecho complejo, por lo que describe los
diferentes elementos que componen la banda de rodadura, porque proporcionan la
composiciéon promedio de los diferentes tipos de neumaticos, como muestra

Castells (2000)

1 Reutilizacion: reutilizacion de piezas o componentes, posiblemente
reparados
1 Material reciclado: reutilizacion de material, ligeramente modificado, para el

mismo o similar trabajo
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1 Material recuperado: uso de materiales como modificador en la fabricacion
de diferentes articulos

1 Reciclado quimico: Conversidbn a mondémeros u otras sustancias de bajo
peso molecular

1 Recuperacion de energia: Recuperacion de energia

{1 Otros: Levantamiento de embalses, construccion de presas, presas

2.2.3. Generalidades del concreto
Ri vva (ERROOM@In ediel resultado de la fusion de materiales de
construccion, que se colocan en un medio viscoso en el que se forman particulas

aglutinantesyaguad . (p. 17)

Ademas, en su libro "Naturaleza y materiales del hormigén" sefiala que el
hormigdn es "la pasta, producto de una mezcla quimica de aglomerante con agua.
Esta es una fase continua de hormigon, porque casi siempre permanece en el
hormigon la misma mezcla junto con un poco de la misma masa homogéneao .

(Rivva, 2000, p. 21)

Segun la Norma E.070 (2006) Nos dice que se denomina bloque de concreto

a la unidad cuya dimension y peso se pueda manipular con ambas manos.

Arrieta & Pefiaherrera (2001) Nos dice, que las bloquetas de concreto son
usadas en los muros tanto exteriores como interiores, muros de contencion,

parapetos, sobre cimientos, etc.

2.2.4. Importancia del concreto
fAhora, en nuestro pais, las herramientas de hormigon o los materiales de

construccion se utilizan con mayor frecuencia. Se sabe que la calidad del resultado
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final del hormigén depende del conocimiento tanto del material como del ingenieroo .

(Rivva, 2000, p. 22)

2.2.5. Clasificacion de bloquetas de concreto
De acuerdo con el tipo de disefio las bloquetas tienen que cumplir las

siguientes caracteristicas.

Tabla 1. Clases de Unidades de Albafileria para fines Estructurales

Clase Variacion de la dimension Resistencia caracteristica a
compresion f'b minimo en
Mpa (kg/cm2) sobre area
bruta
Hastal00  Hasta150  Masde 150
mm mm mm
Bloque P 14 4 4.9 (50) (50)
Blogue 17 4 2.0 20) 2.0(20)

NP

Fuente: (Norma E.070, 2006)

2.25.1. bloquetas de concreto portante (P)
Norma E.070 (2006) Segun la norma, las bloguetas de hormigdn portante
conocidos como unidad de albafiileria que son muy utilizados en el disefio de muros

tienen cargas tanto verticales como horizontales y deben soportar hasta 50kg/cm?.

NTP 399.600 (2017) Se especifican los requisitos para las bloquetas macizos
y huecos de hormigdén o bloquetas de cemento portland destinados a muros, que

deben soportar la carga de traccion.

2.2.5.2. bloquetas de concreto no portantes (NP)
flLas bloquetas de concreto no portantes son unidades de albaiiileria que en

su mayoria se utilizan en la construccion de muros, las mismas bloquetas que
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soportan su propio peso con una carga vertical en un solo lugar, estas bloguetas

deben soportar un maximo de 20 kg/cm?0(Norma E.070, 2006).

La NTP 399.600 (2017) Segun esta norma técnica del Peru, se definen las
condiciones en las que deben trabajar los bloquetas huecas y macizos o bloquetas
de cemento portland utilizados en muros y tabiques, que no deben soportar la

carga.

2.2.5.2.1. Dimensionamiento

Dada la falta de la uniformidad de las bloguetas de concreto, se hace
complicado elaborar un elemento estructural que sea completamente vertical y sin
irregularidades, esos provocan excentricidad de la carga, produciendo esfuerzos

flexionantes extras (Arrieta & Pefaherrera, 2001, p13).

La fabricacibn mayormente esta dada por una variedad de bloquetas
conservando su altura y largos constantes, mientras que los anchos varian de: 10,
12, 14, 20 cm segun la funcionabilidad que realizaran sea muro o tabique (Arrieta

& Pefaherrera, 2001, pl13).

2.2.5.2.2. Caracteristicas fisicas de las bloquetas

a) Absorcion

La forma de calcular la absorcidon de agua viene a ser el paso del agua, en
porcentaje del peso seco, que absorbe la pieza una vez sumergida en el agua
segun la norma 339.007 esta propiedad esta relacionada con la permeabilidad de
la muestra, con la adherencia del mortero y con la resistencia que se logra obtener.

(Arrieta & Pefiaherrera, 2001).
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b) Alabeo

Es una imperfeccion que se da en las bloquetas de producirse una deformacion
superficialmente en sus caras, esta se da como concavidad o convexidad (Arrieta

& Pefaherrera, 2001). Densidad

Arrieta & Pefiaherrera (2001) Nos dice que la densidad permite determinar
si un bloque es liviano o pesado, ademas que nos indica el esfuezo de la mano de
obra o el equipo requerido para su tratamiento desde la fabricacion hasta el

asentado (p14).

La norma técnica peruana (NTP 399.600) nos indica que de acuerdo a las

densidades especificas las bloquetas de concreto no estructural, se clasifican en:

Tabla 2 Clasificacion de las bloquetas segun su densidad

Clasificacion Densidad seca al horno Promedio de tres
unidades (kg/m3)

Peso Liviano Menor que 1680

Peso medio No menor que 1680 a 2 000

Peso normal Mayor que 2 000

Fuente: NTP 399.600 (2017)
2.2.5.3. Caracteristicas mecanicas de las bloquetas de concreto
a) Resistencia ala compresion
La resistencia a la compresion viene a ser una de las caracteristicas mas
importantes, en general no solo da a conocer el nivel de la calidad estructural, sino
también la resistencia que ofrece ante el intemperismo o cualquier otra causa de

deterioro (Arrieta & Pefiaherrera, 2001).
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Segun la norma técnica (NTP 399.600, 2017)ivi ene a ser |

|l a carga de rotura de compresi-n de u

Las unidades que suelen usarse son kilogramos por centimetro cuadrado
(Kg/cm?), mega pascales (Mpa) a la edad de 28 dias, se pueden hacer pruebas a
diferentes edades, pero la mas importante es a 28 dias, se designa con el simbolo

foc a | a r esi srespeaficaa(Poaland Cement Associaton, 2004)

2.2.6. Componentes de las bloquetas de concreto
2.2.6.1. Cemento Portland

El cemento viene a ser el producto proveniente de la pulverizacién del Clinker
Portland con la suma de una o mas variaciones de sulfato de calcio. Se puede
adicionar diversos productos con tal que estos no afecten las caracteristicas
establecidas del cemento. Cuando se adicionan productos extras, estos deben ser

pulverizados junto con el Clinker (Rivera, 2017)

El cemento Portland viene a ser el producto mas usado en la construccién
por lo cual su obtencion resulta sencilla, donde al ser mezclado con agua, ya solo
o afiadiendo agregados como arena, piedra u otros materiales semejantes, esta
reacciona de forma lenta con el agua hasta llegar a ser una masa dura. El cemento
viene a ser el Clinker finamente molido después de haber sido cocido a

temperaturas elevadas en las cuales hay cal, fierro, alimina y silice. (Abanto, 2009)

2.2.6.2. Tipos de cemento Portland
Los cementos portland se elaboran en 5 tipos cuyas caracteristicas estan
normalizadas sobre la base de las especificaciones de la norma ASTM C150 para

el cemento Portland
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V Tipo I

Se usan donde no se requieran caracteristicas especificas.

V Tipo IA:

Cemento que incorpora aire tiene el mismo uso que el Tipo I, en los cuales se
requiera incorporar aire.

V Tipo Il

Se usa mayormente cuando se necesite un calor de hidratacion moderado o una
resistencia a los sulfatos.

V Tipo llA:

Cemento que incorpora aire, se aplica en iguales uso que el Tipo Il.

V Tipo Il

Cemento donde se requiera una resistencia alta en menos tiempo.

V Tipo llA:

Cemento que incorpora aire en iguales usos que el Tipo llI,

V Tipo IV:

Este cemento se usa donde se requiera poco calor de hidratacion.

V Tipo V:

Se usa donde se necesite una gran resistencia a sulfatos.

2.2.6.3. Caracteristicas fisicas del cemento
a) Tamafo de las particulas y finura

El cemento portland esta compuesto por particulas individuales angulares,
con diversos tamafos debido al resultado de la pulverizacion del Clinker molido.
Del total de las particulas de cemento, un 95% no pasan de los 45 micrometros,
con una media de particulas que estan por los 15 micrémetros (Portland Cement

Associaton, 2004).
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Figura 1. Curva de distribucion de tamafio de particulas
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Fuente: (Portland, 2004)

b) Sanidad (constancia de volumen)

Se refiere a la capacidad del cemento a conservar su volumen, La carencia o
la expansion destructiva lenta, puede producirse por la cantidad desmedida de cal
libre o magnesia muy calcinadas. La gran parte de los requisitos para cemento

portland restringen la cantidad de magnesia. (Portland Cement Associaton, 2004)

c) Consistencia
Viene a ser la relativa movilidad de la mezcla fresca de pasta o mortero de

cemento o su capacidad de fluir (Portland Cement Associaton, 2004)

d) Tiempo de fraguado

Se da desde el momento en que se adiciona agua hasta el momento que la
pasta deje de poseer fluidez y de ser plastica (fraguado inicial). Con el transcurso
de las horas la mezcla de cemento va tomando forma a esta etapa se le conoce

como (fraguado final) (Portland Cement Associaton, 2004)

23



Figura 2. Grafico del Tiempo de fraguado
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Fuente: (Portland Cement Associaton, 2004)
e) Resistenciaalacompresion
La resistencia a compresion varia segun que cemento se use, la compaosicion
de sus compuestos y el grado de finura del cemento influyen en mayor medida en
la resistencia a compresion. En algunas normas se tiene los requisitos minimos y
maximos de resistencia a compresion, los requisitos minimos ya se tienen en la
mayor parte de las empresas dedicadas a su produccion. (Portland Cement

Associaton, 2004)

f)  Calor de hidratacion

Se le conoce como calor de hidratacion a la reaccion que se produce cuando
el cemento hace contacto con el agua, el calor generado depende mayormente de
la finura del cemento y a que temperatura esta el curado, estos producen que el

calor de hidratacion aumente. (Portland Cement Associaton, 2004)
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2.2.7. Agregados
ALos agregados Vvi ene ash&muicopydos magterake | oS

en un gran porcentaje (50%-80% en volumen), dado esto, no son menos
importantes que la pasta del cemento endurecida, el agua libre, el aire incorporado,
el aire naturalmente atrapado, o los aditivos; por el contrario, gran parte de las
caracteristicas de las mezclas de mortero o de concreto, tanto en estado plastico
como en estado endurecido, se relacionan con las caracteristicas y caracteristicas
de los agregados, estos deben ser estudiados para obtener morteros o concretos

de buenacali dad y Raaraa20b/s o

Tabla 3 Clasificacion de los agregados segun el tamafio de sus particulas

Tamafio en mm Denominacién Clasificacion Uso como agregado de
mas comun
< 0,002 Arcilla Fracciéon muy No recomendable
fina
0,002 - 0,074 Limo Fraccion fina No recomendable
0,074 - 4,76 #200 - #4 Arena Agregado fino Material apto para
mortero o concreto
4,76 - 19,1 #4 - 3/4" Gravilla Agregado Material apto para
grueso concreto
19,1- 50,8 3/4" - 2" Grava Material apto para
concreto
50,8 -152,42"-6" Piedra
>152,4 6" Rajon, Piedra Concreto ciclopeo
bola

Fuente: Concreto simple (Rivera, 2017, p.53)
2.2.7.1. Agregado fino
Los agregados finos vienen a ser la arena o piedra natural finamente
triturada, de tamafios pequefios y que pasan el tamiz 9 .5 mm (3/8 ") y que estén

dentro de los limites establecidos en la norma NTP 400.037, 2014. (Abanto, 2009)

25



2.2.7.2. Agregado grueso

El agregado grueso es aquel material retenido en el tamiz ITINTEC 4.75 mm
(N° 4) que se obtiene mediante la desintegracidén natural o mecanica de las rocas y
que satisface los limites establecidos en la norma NTP 400.037 afio 2014. El
agregado grueso tiene una diversidad estas pueden ser piedra chancada, grava,

etc. (Abanto, 2009)

2.2.8. Caracteristicas fisicas de los agregados
2.2.8.1. Granulometria

La granulometria viene a ser la distribucion del tamafio de las particulas de un
agregado, que se determina por el analisis de varios tamices (cribas, cedazos).

(Portland Cement Associaton, 2004)

Tabla 4 Limites granulométricos del agregado fino

Tamiz Porcentaje que pasa (en
masa)
9.5 mm (3/8 pulg.) 100
4.75 mm (No. 4) 95 a 100
2.36 mm (No. 8) 80 a 100
1.18 mm (No. 16) 50 a 85
600 pm (No. 30) 25 a 60
300 pm (No. 50) 10 a 30
150 uym (No. 100) 2alo

Fuente: (Portland Cement Associaton, 2004)
2.2.8.2. Curvagranulométrica
La curva granulométrica se representa sobre el eje de las ordenadas que
pasa, cuyos datos son en escala aritmética, y en el eje de las abscisas el tamafio

de los tamices en escala logaritmica (Rivera, 2017).
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Figura 3. Curva granulométrica
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Fuente: Concreto simple (Rivera, 2017)
2.2.8.3. Mobdulo de finura

El médulo de fineza nos da a conocer el grado de finura o grueso del material.
Viene a estar determinado como la centésima parte del nimero que se logra al
sumar los porcentajes retenidos acumulados en la siguiente sucesion de tamices:
N0.100, No.50, No.30, No.16, No.8, No.4, 3/8", 3/4", 1%2" y los tamices siguientes

cuya rendija esté en relacion de 1 a 2 (Rivera, 2017).

Tabla 5 Clasificacion del agregado fino de acuerdo con el valor del modulo de

finura
MODULO DE FINURA AGREGADO FINO

Menor que 2,00 Muy fino o extra fino
2,00-2,30 Fino
2,30-2,60 Ligeramente fino
2,60-2.90 Mediano
2,90-3.20 Ligeramente grueso
3,20-3.50 Grueso

Mayor que 3,50 Muy grueso o extra grueso

Fuente: (Rivera, 2017)
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2.2.8.4. Densidad

ALa densidad del agregado est8 conf or me
agregado, los vacios que hacen contacto con la parte superior denominados poros

permeables o saturables y los vacios que no entran en contacto con la superficie

es decir que estan al interior del agregado, a estos se les llama poros impermeables

O no saturables, se ti e(Rieerat20ld)s ti pos de den

2.2.8.4.1. Densidad real

Es la masa promedio de la unidad de volumen de todas las particulas del agregado,
sin contar con los poros permeables o saturables y los poros impermeables o no
saturables.

2.2.8.4.2. Densidad nominal

Es la masa promedio de la unidad de volumen de todas las particulas del agregado,

excluyendo a los poros permeables o saturables.

2.2.8.4.3. Densidad aparente

AEs | apramadioade la unidad de volumen de todas las particulas del
agregado, aqui se incluyen tanto los poros permeables o saturables y los poros
impermeables o no saturables. De los tres tipos antes mencionados, la densidad

aparente del agregado fino es la que se usa para el c8l cul o (Rieeramezcl a

2017).

2.2.8.4.4. Absorcion y humedad
AfLa absorci-n es el porcentaje de agua ne
el hormigbn que se expresa con relacion a los materiales secos y la humedad

depende de las condicionesenlasqueseencuent r e el (Rwveya, 20472 d o 0

Las condiciones de humedad en las pueden estar los agregados son:

28



V  Seco: sin ningln poro con agua

V  Humedo no saturado: pocos poros permeables con agua

V Saturado y superficialmente seco (SSS): cada poro permeable llenos de agua
y seco superficialmente.

V Humedo sobresaturado: cada poro permeable llenos de agua y la superficie

esta con agua libre.

Figura 4. Condiciones de humedad de los agregados

Secado Saturado con = Humedo
Estado alhomo  Secado al aire superficie seca

0000

Humedad ~ Ninguna Menor que la Igual ala = Mayor que la
total; absorcion potencial absorcion = absorcion
potencial potencial

Fuente: (Portland Cement Associaton, 2004)

2.2.9. Agua

El agua es parte esencial en la mezcla, dado que cumple dos funciones las
cuales son hidratar el cemento y permitir que la mezcla sea trabajable. De la
totalidad del agua que se usa en la elaboracion del concreto o mortero gran parte
hidrata el cemento , lo sobrante va evaporandose con el tiempo, al evaporarse la
parte que llegaba a ocupar se quede con vacios los cuales reducen la resistencia 'y
durabilidad, la cantidad necesaria que el cemento requiere para su hidratacion es
de un aproximado de 25% a 30% de la masa del cemento, esta porcion no es
suficiente para que el concreto o mortero sea trabajable por lo tanto se agrega como

minimo un 40 % de la masa , entonces se debe colocar una cantidad de agua que
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hidrate el cemento y que haga trabajable la mezcla de concreto o mortero. (Rivera,

2017)

Tabla 6 Limites quimicos para el agua

Descripcion Limite permisible
Sélidos en suspensién 5.000 ppm
Alcalis (NaCHCO3) 1.000 ppm
Sulfatos (SO4) 600 ppm
Cloruros (CL.-) 500 ppm
1. En concreto pre-tensado. 500 ppm

tableros de puentes o
designados de otra manera.

2. Otros concretos reforzados 1.000 ppm
en ambientes hiimedos o que

contengan metales embebidos.

Materia organica 3 ppm
rH 5a8

Fuente: (NTP 339.088, 2006)

2.2.10. Disefio de las bloguetas de plastico reciclado basado en un
bloquetas macizo
fDesarrollo de un modelo estandar en plasticos reciclados, por el Instituto
Nacional de Estudios Tecnoldgicos y Normativos. Técnica (ITINTEC 331.017), por
lo tanto, el sistema de unidades y recomendaciones para el uso de multiplos y

algunas otrasunidadeso (I TI NTEC 821. 003) .

Segun Riba (2008) menciona que:

flJno de los procesos mas interesantes de los que dispone el disefiador de
maguinas para la creacién de piezas es la funcion del metal y su posterior formacion
[...]. La fundicién da una forma final a las superficies de muchas piezas, lo que suele
ahorrar procesos posteriores como el corte, el conformado por deformacion, la

soldadura o gran parte del mecanizado6 ( p. 123) .
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Segun Berretta H, Gatani M, Gaggino R, Arguello (2006) menciona que:

V Se dice que en la produccion de bloquetas de PET son comunes las
dimensiones (9 cm x 13 cm x 2 cm) de Portland segun la aplicacion (p.19).
V Entonces las medidas del prototipo de disefio de bloquetas (9 cm x 13 cm x 2

cm), la proyeccion frontal se basa en la medida circular (4cm x 2,5).

2.2.11. Proceso de fabricacion y produccién
La seleccion de insumos como los plasticos reciclados de alta capacidad se

realiza mediante un sistema de maquinas de produccion.

Recogida y segregacion: La recogida selectiva en origen se realiza con el
mismo sistema de valorizacion de otros residuos de envases, por lo que se separa

del resto de residuos de plastico, caucho y aditivos reciclados.

Trituracibn mecanica
Extrusion
Inyectadora

Enfriamiento de agua

< < < < <

Desmoldeado y secado al ambiente. (Ramos,1996-2005, p35).

2.2.12. Estado endurecido del concreto
2.2.12.1. Resistencia ala compresion

fEl manual de prueba de materiales establece que la resistencia a la
compresion es la cantidad de fuerza requerida para romper un material. De hecho,
esta resistencia se refiere a la fuerza requerida para fracturar o romper, y debe
maximizarse, y este valor se utiliza como base de su calidad. Estos defectos

pueden ocurrir cuando las grietas se descubren repentinamente y son causadas
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por la falta de hidratacion del concretoo . (Ministerio de Transportes y

Comunicaciones, 2016, p.1005)

2.2.12.2. Mddulo de elasticidad

fEl modulo de elasticidad de un material es el producto de dividir su tension
unitaria por su tension equivalente. De esto podemos concluir que este médulo de
elasticidad nos muestra el grado de dureza del material. También es posible
concluir que los hormigones de diferentes capacidades tienen diferentes grados de
dureza y sus deformaciones son diferentes bajo la misma presion; Esto significa
que depende de la resistencia a la compresion del hormigon, por lo que el hormigén
armado tiene un modulo de elasticidad mas alto que el hormigén armado, como se

muestra en la Tabla a continuaciéno (Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

2016)
Figura 5. Esfuerzos de compresién vs Deformaciones unitarias
7 ©
T
T max - T T == 1 e e

o, el g e T i _-—..--__.:_ _____ ! _/k
3 f;o % “y
e et S : !
¥ =4 1 y : i
Gp +—— 3 N 1 H
t > 1 -
on t ;
1 ! 1 i
1 i 1 1
1 i 1 L
1 1 1 :
i : : :

= [
C -
Zona l Zona plastica
clastica i

\\ Zona elastico-plastica

Fuente: Manual de Tecnologia del Concreto, Seccion Il

Si no podemos obtener los datos de tensién debido a la falta del material

necesario, ACI (American Concrete Inscharge) nos da la siguiente formula, que es
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el valor real del Modulo de Young en comparacion con la resistencia a la

compresion:

Ed= 15000&8"C

Dénde:

‘Qb= Médulo de elasticidad estatico del concreto, en v % 2.

"(1)= Resistencia a la compresién del concreto, en v ngd 2.

2.2.12.3. Elaboracion de bloquetas
2.2.12.3.1. Formasy dimensiones

flLas bloquetas de agregados son rectangulares o cuadrados, en el caso de
bloguetas rectangulares, la parte de longitud es el doble del largo del lado mas corto
y la altura es de al menos 8 cm. En el caso de bloquetas cuadrados, no deben

exceder los 0.40m de cada lado, por razonesdepeso06 ( Pol o, 2016,

2.2.12.3.2. Recomendaciones para la elaboracion
fHumedezca el material del que esta hecho las bloguetas y retire las piedras
mayores de 5 mm y toda la materia organica y seque las bloquetas a la sombrao

(Polo, 2016, p. 439).

2.2.12.3.3. Caracteristicas para evaluar

flLa granulacion del material arido tendra aproximadamente los siguientes
porcentajes: arena 55-70%, limo entre 15-25% y arcilla 10-20%, no se deben utilizar
materiales que contengan materia organica, los parametros se pueden cambiar
siempre que lo sean, durante la preparacion de bloquetas ceramicos duraderos, las

bloguetas son fuerte y solo los orificios perpendiculares a la superficie del soporte

33

P .

4 3



no tienen mas de 12% del area del soporte. Debe estar libre de materia organica y

no debe tener grietas, astillas o defectos de formao ( Pol o, 2016,

fLa resistencia a la compresion estd determinada por la relacién entre el peso
y el area. Permite una resistencia final de 12 kg/cm?. La resistencia a la flexion de
la pared estd determinada por la relacién entre el peso y el area de la seccion
transversal. Permite una resistencia maxima de 1.42 kg/cm? (Reglamento Nacional

de Edificacionesi EO80, p. 19)06 (Polo, 2016, p.

2.2.12.3.4. Elreciclaje de plasticos
flLa reutilizacion consiste en reutilizar material que ya se ha utilizado parcial
o totalmente en un nuevo proceso para obtener un nuevo resultado o elemento.

También se puede definir como la recoleccion de materia prima de los desechos

p.437)

437) .

introduciéndola en el circuito de reciclajeg6 ( Pol o, 2010, p. 32).

2.2.13. Disefio
2.2.13.1. Dosificacion

E I C-digo Nacional de | a Construcci
determinamos las proporciones de agregado, cemento y agua que son adecuadas
para cada concreto, sabiendo que segun la Empresa de Administradoras
Municipales de peaje de Lima (EMAPE), la construccion de las carreteras se hace
con hormigén de minimo "Qq= 175 "Q'@® &6 (Ministerio de Vivienda, Contruccion y

Saneamiento, 2006)

2.2.13.2. Resistencia ala compresion
El Departamento de Vivienda, Construccion y Saneamiento establece en los
Caodigos Nacionales de Construccion que "estas estructuras deben construirse con

un minimo de concreto "Q®M= 175 QW & y para determinar la resistencia nos
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referiremos a la norma de la Asociacibn Americana para materiales de prueba
(ASTM) C39/C39M, que nos informa del ensayo estandar para su determinaciono .

(Ministerio de Vivienda, Contruccion y Saneamiento, 2006)

2.2.13.3. Consistencia del concreto (slump)

El Ministerio de Vivienda, Obras y Salud nos dice en el reglamento nacional
de construcci - n, n ouwtimaldisefie tampiér corfigndgea loxe st e
expedientes de la unidad principal de estas obras urbanas, la Empresa
Administrativa Municipal de Lima (EMAPE). Los disefios suelen ser con Célculos
de 4" a 6" fabricados de acuerdo con la norma C1 3-78 de la American Association
for Testing Materials (ASTM)0 (Ministerio de Vivienda, Contruccion y Saneamiento,

2006)

2.3. Marco conceptual
Concreto. Es un material sintético utilizado en la construccién que se compone
basicamente de un ligante al que se le afiaden éaridos (aridos), agua y aditivos

especificos.

Densidad. Es la proporcién que se obtiene al dividir el nUmero total de cada defecto

por el area de la unidad de muestreo multiplicada por 100.

Dosificacion. Se trata de establecer las dosificaciones adecuadas de los
materiales que componen el hormigon, para obtener la firmeza y resistencia
requerida, o para conseguir el correcto acabado o adherencia. Normalmente se

expresa en gramos por metro cubico (g/m3).

Bloguetas de concreto. Las bloquetas de hormigdn son elementos modulares

prefabricados para mamposteria fija y armada.
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Muestra al azar. Se esgrimen cuando el nimero minimo de unidades ensayadas

en una seccion de pavimento es mayor que el numero total de unidades de muestra.

Muestra adicional. A menudo se usan muestras adicionales cuando hay
resultados claros de buen o mal pavimento en todas las unidades de muestra, lo

cual es inusual en este tipo de prueba.

Tereftalato de polietileno (PET). Es un plastico muy utilizado en envases de
bebidas y textiles. Varias empresas producen PET y otros poliésteres bajo

diferentes marcas de uso comun.

Valor Deducido T DV. Este es el valor obtenido de la suma de cada tipo de defecto
con su respectiva severidad, ingresado al abaco de la curva de valor inferido, de

donde se obtiene el valor inferido.
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CAPITULO Il

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

3.1. Hipotesis

3.1.1. Hipotesis general
La dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado influye significativamente en

las propiedades fisicas y mecénicas de las bloquetas de concreto en el distrito y

provincia de Abancay i Apurimac, 2021.

3.1.2. Hipotesis especificas

Las caracteristicas fisicas y mecanicas del tereftalato de polietileno reciclado
son adecuadas para el uso en albafileria en el distrito y provincia de Abancayi

Apurimac, 2021

Las caracteristicas fisicas y mecanicas de las bloguetas de concreto son
adecuadas para el uso en albadileria en el distrito y provincia de Abancay i

Apurimac, 2021.

La dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado influye significativamente en
las caracteristicas fisicas de las bloquetas de concreto en el distrito y provincia de

Abancay i Apurimac, 2021

La dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado influye significativamente en
las caracteristicas mecanicas de las bloguetas de concreto en el distrito y provincia

de Abancay 1 Apurimac, 2021
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3.2. Método
El m®t odo que seceajinmyteasta glacipmeeasntel hi
Seg¥%n Cvi |Parmgtado éntendemos una forma o procedimiento seguido
por una serie sistematica de acciones y reglas predeterminadas para lograr un
resultado propuesto. Un método es un mandato utilizado en las ciencias para
encontrar la verdad y ensefar el camino para lograr la meta, asi como un orden

especificode acciono ( p. 43) .

Las carstcteas del m®t odo cient2fico seg

siguientes:

AEs probhiem@t ®icioc o od thd tpEevbgsa dn isittiaciondse
problematicas y posibles respuestas a estas situaciones problematicas.
Corresponde también al método analitico la palabra analisis se deriva del griego
analisis, que significa descomposicion, separacién, division. Por lo tanto, se puede
decir que el analisis es la descomposicién de un todo en elementos heterogéneos

y su simplicidad en relacion con el todoo

Eheste context o, Zel ayaran (2002:90) afi:
define generalmente como el proceso mental o material de dividir un todo en sus
partes y reconocer cada una de ellas. Es un proceso mental o materialo ( Zeay ar an,

2002)

3.3. Tipo deinvestigacion
De acuerdo con su finalidad la investigacion es aplicada, segun Sanchez
(1998) AEn |l a fase de b¥%squeda del tema de

se da antes del desarrollo del plan o proyecto, la cual cuestiona la naturaleza y
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objetivos del desarrollador de investigacion para que podamos asignarle un

caracter o tipo a este entrenamientoo  ( p. 12)

Seg¥%n S8nchez Ca rTamb#s donogidb 6oth& cordstBuytivistan
o utilitario, se caracteriza por un énfasis en la aplicacion del conocimiento teérico a

una situacion especifica y las consecuencias practicas resultanteso .

finvestigacion aplicada para saber hacer, actuar, crear, cambiar; estd mas
preocupado por la aplicacion inmediata de la realidad convencional que por el
desarrollo del conocimiento de valor universal. Podemos afirmar que se trata de
una investigacion que suele ser realizada por docentes, investigadores sociales e

investigadores en psicologia aplicadadb ( Sanchez, 1998).

3.4. Nivel o alcance de investigacion

Elniveldeinvestgaci - n es el nivel de explicaci

investigacion explicativa plantea la pregunta ¢ por qué?, es decir, a través de este
estudio podemos saber por qué un hecho o fendmeno de la realidad tiene tales
propiedades, cualidades, propiedades etc., en conclusion, ¢por qué se estudia la

variable es como eso .

fEn este nivel, el investigador conoce y revela las razones o factores que
provocaron o condicionaron la existencia y naturaleza del hecho o fenomeno
investigado. Asi, investiga las relaciones interrelacionadas e interconectadas de
todos los hechos de la realidad y trata de dar una explicacion objetiva, verdadera y
cientifica a lo desconocido. Implica necesariamente la presencia de dos 0 mas

variableso ( Caoyr a2016)

39

n



3.5. Disefio de la Investigacion

Seg¥%n Hern8ndez, Fern8ndekEste yrabajBadpt i st a
investigacion se adapta al disefio experimental ya que la variable de estudio es
manipulada deliberadamente. Disefio con multiples muestras y multiples niveles de
variables experimentales. Este disefio es definitivamente experimental. Se toman
varias muestras diferentes de la poblacién y se les aplican diferentes niveles de

variables experimentales. Las muestras se miden antes y después de la aplicacion

del estimuloo .
ROi1Xa 200

R ©06b 100

Representa tres muestras aleatorias utilizando niveles a, b y ¢ de variables

experimentales con mediciones antes y después del programa.
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3.6.
Variables (definicion conceptual y operacional)

Operacionalizacion de variables

INFLUENCIA DE LA DOSIFICACION DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS CARACTERISTICAS
FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i APURIMAC, 2019

Variables Definiciéon conceptual Definicién operacional Dimensiones Indicadores Ensg(ilggﬁ
Dosis 0% 100% %
La dosificacion se evalia el 29 riggﬁégnseggge?;”po? Dosis 20% 80% %
Dosificaciones |porcentaje de capacidad de . ; L
del teraftalato de | homogeneizacién de bloquetas de ;%S;ilgga dangm;nrﬁ:t:r?gls de/ F;;?epf?;(l:;g Cc;lgl Dosis 40% 60% %
polietileno plastico reciclado, ya que Ila pruebas y materiales nolietileno : 5 ; ;
reciclado. resistencia  influye  en las (ASTM) y  gestion Dosis 60% 40% /o
propiedades finales ambienta Dosis 80% 20% %
Dosis 100% 0% %
ASe di ce ue . Absorcién (NTP339.613
elementos de fisico - meqcénica dela La elaboracion de y NTP339.613).
Obtencion de las | dosificacion variando la mezcla se |SMSY0S ~— de 18| coocteristicas | Variacion Dimensional
: : . caracteristicas fisico 1 . /und
bloquetas con |obtiene mayor resistencia Yy mecanica ocede  a fisicas (NTP339.613y Cm/Und.
caracteristicas |durabilidad Este  antecedente equipos ’e iﬁstrumentos NTP339.604).
f|S|ga§y menc_:lonado sirvi6 para ?v_aluar las de ensayos para la Peso Kg/Und.
mecanicas propiedades fisico -mecanica de la composicion de resultado _ _
aceptables resistencia a la comprension durante . Resistencia a la
el proceso (Barretajete de las bloquetas plastico Caracteristicas | compresion . :
al., 2008) reciclado mecanicas | (NTP399.613 y | Resistencia
NTP339.604)
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3.7. Poblacion, muestray muestreo

3.7.1. Poblacion

Seg¥%n Carrasco (2009) Al a poblaci-n es el

en el tialvejseidaci -n, Sqmbetpedeersteadabo (p.

Con |l a finalidad de realizar | a del i mit
poblaci -n estar8 colmlsd q werlt a@mo rpaodro st ocdoons tleorse

polietileno reciclado.

3.7.2. Muestra

Muetra es umar potren2ntica de | a poblaci -n
se obtiene informaci-n para el desarroll o
medi ciones y observaciones de |l as variable

estudi o de mPt ioldioz al pe mbhabi t&stico.

En este sentido, Carrasco (2009) ndAplant
aqguella que el i nvestigador selecciona seg:
matem8tica o estad?2stica. El i @aveehi dadoms§
repemrtsati va posi bl e, para ello es necesar.
caracter2sticas de |l a poblaci-n que estudi a

Para el tamafio de la muestra se calcul6 utilizando la siguiente formula:

0 wnn
Q0 p NN

-_)
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Donde:

N = Total de la poblacion
ZU= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p= proporcién esperada (0.5)
q= 117 p (en este caso 1-0.5 =0.5)
d= precision (en su investigacion use un 5%)
i P OPBOP T T
TMtup e p PBETDZTD
. PBO
T80 W X
T puv
Considerando que | a investigaci
tuvo | os siguientes tratamientos:
V Muestra patr-n
V Tartamiento 1: 20% de PET
V Tartamiento 1: 40% de PET
V Tart atnoi eln. 6 0% de PET
V Tartamiento 1: 80% de PET
V Tartamiento 1: 100% de PET
1%l ogugeeteascorrespondi eron a | as
|l a muestra patr - -n
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3.8. Técnica e instrumentos

3.8.1. Técnicas

Enl a pnteséesis se consideri-s.|l a fNoEbss drav exip:-l

visual de wunaclsagsiufaicecacoryeatonsignando | os
al g¥un esquema previsto y en relaci-n del P
clasifica en no asistida y asistida)y Illa pr
segunda por |l a wutil i zanczia,n vdoel te?gnueitproos, ccoSmmoa
(Chipia, s.f., p8g. 19).

3.8.2. Instrumentos

El instrumento que se utiliz- estuvo ba:
factores f2sicdd oygumdudaS8rdiidzaesn cdh®Ir mas t ®cni c a
yl os si guiuemetnetso si ncsotmro s on: una prensa CBR

maguina de ensayo uniaxial, balanza eletric

3.9. Consideraciones éticas
El trabajo de tesis denocmaicniadio dienf |tueernecfit
polietil eno rceacriaccltaedro?z sean claas f 2Bl ¢ @s@ddya sme C ¢

concreto en el di striftApuy?maovi2feila de Akah

en cuenta |l as normas internaciopas$iebi Idiet aci
pl agio y respetar el derecho de autorza de
adm8s se cumpl ir 8§ estrictamente el | NS

NVESTI GACI N VERSIEN 3.0 que se aprueba

niversita®2i0aOTNEBEU3I R4 f ec ha 27 de di ci embr

c

-~

esoluci-n del vicerrect €r@eOd DE-XMRI ,i nd/eelst 1 § a ¢

diciembre de 2019.
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3.10. Procedimiento estadistico

Una vez obtenido | os datos de |l a invest
an8lisad?2 tsi co que permita obtener i nf or ma
necesario utilizaue eéstVotewamet iR, Ui do por
herrameintas muy din8micas y flexibles que
el uso de pagqureetceusr syo equ e nopflrieoce para real i z
gque se requiere en | aS8lisvesdelgazmowna guwenop &
ni vel de influencia de | a dosificaci-n del
caracter?2sti c8msi cfadsd icddpackd wsonecr et o con un Vva
gue equivale s un 5% des plrtodbchds | 9 @ agle rdeer gru e
aleatoria y | os an8lsis descriptivo que p
Figuras.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSION

41. resul tados descriptivos

Tabla 7. Datos de la granulometria de la arena

TAMIZ TAMIZ  PESO RET. PESO CORR.
%RET. %PASA

(Pulg.) (mm) (gr.) (gr.)
N°4 4.750 249.50 249.50 6.97 93.03
N°8 2.360 406.00 406.00 11.33 81.70
N°16 1.180 603.10 603.10 16.84 64.86
N°30 0.600 894.50 894.50 24.97 39.89
N°50 0.300 834.30 834.30 23.29 16.60
N°100 0.150 480.90 480.90 13.43 3.17
Cazuela 107.55 113.7 3.17

Figura 6. Gréfica de la granulometria de la arena
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La Tabla 7 y Figura 6 se muestra los datos de la granulometria de la arena,

considerando los tamices N° 4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100.

42. Caracter?2stdealsas °blcogaspbasentajes de PE"

4.2.1. Absorcion

Tabla 8. Datos del analisis de Absorcidn en porcentajes de las bloquetas de

concreto con PET observados en la experimentacion

Tratar T1 ((T2 (2T3 (4T4 (6T5 (8T6 (1

0 PET) PET) PET) PET) PET) PET)
R1 11.2 14.2 23.8 27.1 16.7 26. 4
R2 11.9 19.7 268 21.7 28.1 31.5
R3 15.7 22.5 20.5 23.3 29.6 40.1
Tota 39 56.5 71 72.1 74.5 98.0

Prome 13.0 18.8 23.6 24.0 24.8 32.7

Varia 5.95 18.0 9.15 7.59 49.5 48. 2

La Tabla 8 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacion de la absorcion de las bloquetas de concreto por PET con tres
repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra el promedio y la varianza
por cada tratamiento, en ella se observa que el tratamiento T6 tiene mayor
absorcion, pues éste resudado probablemente se deba a que a mayor porcentaje
de PET crea mayor porosidad el interior de las bloquetas por lo que estos huecos

absorben mayor cantidad de agua.
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Figura 7. Representacion grafica del porcentaje de absorcion de las bloquetas de

concreto con PET por cada tratamiento
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La Figura 7 muestra el porcentaje de absorcion del bloquetas de concreto
con PET por tratamiento teniendo en cuenta que segun la norma técnica E-070 del
RNE y E-070 del RNE que especifica como maximo el 22% para la evaluacion del
porcentaje de absorcion del bloguetas y aunque la NTP 331.017 no especifica el
limite segun estas normas podemos afirmar que el maximo de PET que se puede
permitir sustituir es hasta el porcentaje del tratamiento T3 sin embargo también se
puede considerar dentro de lo permitido por las normas a los tratamientos T1y T2,
los tratamientos T4, TS5 y T6 no cumplen con la norma por lo tanto no es

recomendable.
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Tabla 9. Analisis de varianza del promedio de porcentaje de absorcion de las

bloquetas con PET de los diferentes tratamientos

Ori ge GL SC CM Fc p-v al Si g

Trat am 5 647. 129. 5.610. 001 * *

Res i ésu 12 277. 23.0C

Tot al 17

La Tabla 9 muestra el analisis de varianza del promedio de porcentaje de
absorcion de las bloquetas con PET, en la que se puede observar que el p-valor es
0.00679 por lo tanto podemos afirmar que entre los promedios de porcentajes de
absorcion de los tratamientos hay una diferencia significativa al 99% de

confiabilidad.
Los codigos para interpretar la significancia son:

VvV ** = Sjignificativa al 99.99% de confiabilidad
V ** = Significativa al 99% de confiabilidad

V = significativa al 95% de confiabilidad
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Tabla 10. Comparacién multiple de Tukey de los promedios del porcentaje de

absorcion de los diferentes tratamientos al 95% de confiabilidad

Tr at ami Di fere M2 ni mo M8 x i mo Pval or
T2T 1 5.8633 -7.3138 19.040 O0.6738.
T3T1 10. 666€ -2.5104 23.843 0.1419.
TA4T 1 11.0600 -2.1171 24. 237 0. 1211¢
T5T1 11.8433 -1.3338 25. 020 0.0878I
T6T 1 19.696€ 6.5195 32.873 0.0031:
T3T2 4.8033 -8.3738 17.980 O0.812Z/®B"
T 4T 2 5.1966 -7. 9804 18. 373 0. 7671.:
T5T 2 5.9800 -7.1971 19.157 0.6568"
T6T 2 13.8332 0.6561 27.010 0.0377:
T 4T 3 0.3933 -12.783¢ 13.570 0.9999!
T5T3 1.1766 -12.000¢« 14.353 0.9995"°
T6T 3 9.0300 -4.1471 22.207 0.2647.
T5T 4 0.7833 -12.393¢ 13.960 0.9999:.
T6T 4 8.6366 -4.5404 21.813 0.3041"
T6T 5 7.8533 -5.3238 21. 030 0.3945

La Tabla 10 muestra la comparacion multiple de Tukey de los promedios del
porcentaje de absorcién de los diferentes tratamientos al 95% de confiabilidad, en
ella se observa que teniendo en cuenta que los tratamientos que cumplen con la
norma T1, T2 y T3 sin embargo las diferencia entre T1 y T3 no es significativa por
lo tanto estos tratamientos (T1, T2 y T3) estadisticamente son equivalentes por lo
gue en una construccion da lo mismo usar el tratamiento T1 6 T2 6 el tratamiento

T3.
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4.2.2. Variacion dimensional de largo

Tabla 11. Datos del andlisis de la Variacion dimensional de Largo en porcentajes

de las bloquetas de concreto con PET observados en la experimentacion

Var i a
T1 ((T2 (2T3 (4T4 (6T5 (8T6 (1

di men:
PET) PET) PET) PET) PET) PH)

Largo
R1 1. 25 0. 87 1.00 0. 05 0.25 0. 25
R2 0.00 0.72 0. 25 0.40 0.30 1. 37
R3 0.75 0. 95 0.52 0.20 0.10 0. 62

Tota 2.00 2.55 1.77 0.65 0.65 2.25

Prome 0.66 0.85 0.59 0.21 0.21 O0.75

Varia 0.39 0.01 0.124 0.03 0.01 0.32

La Tabla 11 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacién de la Variacion dimensional de Largo del bloguetas de concreto
por PET con tres repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra el
promedio y la varianza por cada tratamiento, en ella se observa que los tratamientos
T1 (0% PET), T2 (20% PET), T3 (40% PET), T4 (60% PET), T5 (80% PET)y T6
(100% PET) poseen respectivamente 0.667%, 0.850%, 0.592%, 0.217%, 0.217%y
0.750% siendo el tratamiento T2 la que posee mayor Variacion dimensional de

Largo, seguido por el tratamiento T6.
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Figura 8. Representacion grafica del porcentaje de Variacion dimensional de

Largo de las bloquetas de concreto con PET por cada tratamiento
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La Figura 8 muestra el porcentaje de Variacion dimensional de Largo de las
bloquetas de concreto con PET por tratamiento. Para el parametro de dimensién
longitudinal (largo), en la norma E-070 del RNE indica que debe ser menor a 3%
del valor nominal que para este bloguetas es de 40cm de largo, mientras que la
NTP 331.017 indica que debe ser menor a 6mm del valor nominal, por lo tanto todos
los tratamientos cumplen con la norma puesto que la variacion dimensional de largo
no superan el 1% es decir es menor a 3%, sin embargo los tratamientos T1, T2 y

T3 son los Unicos que cumplen con las normas respecto a la absorcion.

52



Tabla 12. Analisis de varianza del promedio de la Variacion dimensional de Largo

de las bloquetas con PET de los diferentes tratamientos

Origen de v SS df MS F Val o F cr*

Entre gruil. 10 5 0.22 1.43 0.28 3.10
Dentro de | 1. 84 12 0. 15

Tot al 2.94 17

La Tabla 12 muestra el andlisis de varianza del promedio de porcentaje de
la Variacion dimensional de Largo de las bloquetas con porcentajes de PET, en la
gue se observa que el p-valor es 0.281 superior a 0.05 por lo tanto se afirmar que
entre los promedios de porcentajes de la Variacion dimensional de Largo entre los
tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar que

da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.

4.2.3. Variacion dimensional de altura

Tabla 13. Datos del andlisis de la variacion dimensional de la altura en
porcentajes de las bloquetas de concreto con PET observados en la

experimentacion

Var i a
di men: T1 ((T2 (2 T3 (4T4 (6 T5 (8T6 10C
al Al PET) PET) PET) PET) PET) PET)

( %)

R1 0.50 1.10 1.15 0.70 0.25 1.50
R2 1.20 1.45 0.55 0.25 1.25 1.20
R3 0. 75 0.75 0.90 0.90 0.70 1.00
Tota 2.45 3.30 2.60 1.85 2.20 3.70
Prome 0.81 1.10 0. 86 0.61 0. 73 1.23
Varia 0.12 0.12 0.09 0.11 0.25 0. 06
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La Tabla 13 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacion de la variacion dimensional de la altura del bloquetas de concreto
por PET con tres repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra el
promedio y la varianza por cada tratamiento, en ella se observa que los tratamientos
T1 (0% PET), T2 (20% PET), T3 (40% PET), T4 (60% PET), T5 (80% PET)y T6
(100% PET) poseen respectivamente 0.817%, 1.100%, 0.867%, 0.617%, 0.733% y
1.233% ademdas se observa que aparentemente el tratamiento T6 posee mayor

variacion de altura, seguido por el tratamiento T2.

Figura 9. Representacion gréfica del porcentaje de variacion dimensional de la

altura de las bloguetas de concreto con PET por cada tratamiento
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La Figura 9 muestra el porcentaje de la variacion dimensional de la altura de
las bloguetas de concreto con PET, y segun la norma E-070 del RNE. las unidades
de albafileria industriales deberian tener una variabilidad menor al 3.00% que como

podemos observar, todos los tratamientos han logrado superar la norma ya que el
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tratamiento que alcanz6 mayor variabilidad dimensional es apenas de 1.23% de T6
menor al 3% permitido por la norma y a pesar de ello solo los tratamientos T1, T2

y T3 cumplen los requisitos de la norma respecto a la absorcion.

Tabla 14. Andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la variacion

dimensional de la altura de las bloguetas con PET de los diferentes tratamientos

Origen de = SS df MS F Val o F cr:
Entre gr 0.80 5 0.16 1.25 0.34 3.10
Dentro de 1.52 12 0.12
Tot al 2. 32 17

La Tabla 14 muestra Andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Variacion dimensional de altura del bloguetas con porcentajes de PET, en la que
se observa que el p-valor es 0.343, por tanto superior a 0.05 con lo que afirmamos
que entre los promedios de porcentajes de la Variacién dimensional de altura entre
los tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar
que los da igual en uso de los tratamientos T1, T2 y T3, los cuales son los que

cumplen las normas técnicas.

55



4.2.4. Variacion dimensional de Ancho

Tabla 15. Datos del andlisis de la variacién dimensional de ancho en porcentajes

de las bloquetas de concreto con PET observados en la experimentacion

Vari a
T1 (CT2 (27T3 (4T4 (6 T5 (8T6 (1
di mens

PH) PET) PET) PET) PET) PET)

Ancho
R1 0. 83 0.91 0.00 ©0.41 0.41 1.33
R2 1.66 0. 83 1.83 0.91 1. 66 1. 66
R3 0. 83 0.75 1.08 1.50 1.16 0.83

Tota 3. 383 2.50 2.1% 2.83 3.25 3.83

Pr ome 1.11 0. 83 0.97 0.94 1.08 1. 27

Varia 0.23 0.00 0. 84 0.29 0.39 0. 17

La Tabla 15 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacion de la variacion dimensional de ancho de las bloquetas de concreto
por PET con tres repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra el
promedio y la varianza por cada tratamiento, en ella se observa que los tratamientos
T1 (0% PET), T2 (20% PET), T3 (40% PET), T4 (60% PET), T5 (80% PET)y T6
(100% PET) poseen respectivamente 1.111%, 0.833%, 0.972%, 0.945%, 1.084% y
1.278%. También se observa que el tratamiento T6 tiene mayor Variacion
dimensional Ancho y que el tratamiento T2 posee menor Variacion dimensional

Ancho (%) en promedio.
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Figura 10. Representacion grafica del porcentaje de variacion dimensional de ancho

de las bloquetas de concreto con PET por cada tratamiento

14

0.8 -

Ancho (%)

0.6 -

04 -

0.2

T1 (0% PET) T2 (20% PET) T3 (40%PET) T4 (60%PET)  T5 (80% PET) T8 (100% PET)
Trataminetos con porcentajes de PET

La Figura 10 muestra el porcentaje de la variacion dimensional de ancho de
las bloquetas de concreto con PET para los diferentes tratamientos. Para el
parametro de la dimension en el ancho, la norma E-070 del RNE indica que debe
ser menor a 4% del valor y nominal y la NTP 331.017 que debe ser menor a 5mm
del valor nominal. Por lo tanto, aqui podemos ver que todos los tratamientos estan
dentro del porcentaje permitido es decir por debajo de 4% de su valor nominal, sin
embargo, ay que recordar que sélo los tratamientos T1, T2 y T3 cumplen con las
normas respecto a la absorcion. El tratamiento que tiene la menor variacion
dimensional de ancho es el tratamiento T2, mientras el que posee mayor

variabilidad dimensional es el tratamiento T6.
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Tabla 16. Analisis de varianza del promedio de porcentaje de la variacion

dimensional de ancho de las bloguetas con PET de los diferentes tratamientos

Origen

SS df MS F Val o F cr:
variacio
Entre gr O0.35 5 0.07 0.22 0.94 3.10

Dentro de 3.90 12 0. 32

Tot al 4. 26 17

La Tabla 16 muestra el Analisis de varianza del promedio de porcentaje de
la Variacion dimensional de ancho de las bloquetas con porcentajes de PET, en la
que se observa que el p-valor es 0.947, mayor a 0.05 es decir que entre los
promedios de porcentajes de la Variacién dimensional de ancho no existe una

diferencia significativa, es decir da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.

4.2.5. Peso

Tabla 17. Datos del andlisis del Peso en porcentajes de las bloquetas de concreto

con PET observados en la experimentacion

T1T (C T2 (2 T3 (4 T5 (&¢T6 (1

Pes &g T4 (609
PET) PET) PET) PET) PET)
R1 9086 7812 7336 6823 6415 6075
R2 9048 7843 7298 6792 6385 6031
R3 9067 7826 7318 9807 6423 6048

Tota 2720:.: 23481 2195 23422 1922 1815
Prome 9,067 7,827.7,317 7,807.6,4076, 051
Varia 361.0 241.0 361.32,999,2401.:1492.3
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La Tabla 17 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacion del Peso de las bloquetas de concreto por PET con tres
repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra el promedio y la varianza
por cada tratamiento, en ella se observa que los tratamientos T1 (0% PET), T2 (20%
PET), T3 (40% PET), T4 (60% PET), T5 (80% PET) y T6 (100% PET) poseen
respectivamente  9,067.000cm, 7,827.000cm, 7,317.333cm, 7,807.333cm,
6,407.667cm y 6,051.333cm. Aqui se puede observar que aparentemente el
tratamiento que posee mayor anchura es T1 es decir el tratamiento testigo con 0%

de PET y el tratamiento que posee menor anchura es T6.

Figura 11. Representacion gréfica del porcentaje del Peso de las bloquetas de

concreto con PET por cada tratamiento
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La Figura 11 muestra el porcentaje de Peso del bloquetas de concreto con
PET por tratamiento, en ella se observa que evidentemente con el incremento de

porcentajes de PET disminuye el Peso dado que son plasticos por lo tanto poseen
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menor peso, sin embargo se puede observar que entre el tratamiento T1 y el
tratamiento T3 hay una diferencia de casi 3000 kg y dado que nuestro interés es
conocer la influencia del incremento del PET en las caracteristicas del bloquetas en
especial en las caracteristicas mecanicas por lo tanto es necesaria el analisis de

varianza. Ademas, se observa que la linea de tendencia tiene por ecuacion:
Y= - 38.47X+9297.58

Tabla 18. Analisis de varianza del promedio del Peso de las bloquetas con PET

de los diferentes tratamientos

Origen SS df MS F Val olF cr 2

variaci ¢

Entre gri17,809, 5 3,561,7.1 0.80 3.10
8 56
Dentro d6,002,1 12500, 18
grupos
Total 23,811, 17

4 4

La Tabla 18 muestra el analisis de varianza del promedio del Peso de las
bloquetas con PET de los diferentes tratamientos en ella se observa que el p-valor
es 0.003 menor a 0.05 cercana a cero por lo tanto existe una diferencia altamente
significativa entre los promedios de la variable Peso es decir al menor uno de los

tratamientos tiene el peso muy diferente a los otros.
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Tabla 19. Comparacion mdultiple de Tukey de los promedios del Peso de los

diferentes tratamientos al 95% de confiabilidad

Trat ami Di ferei M2 ni mo M8 x i mo Pvalor
T2T 1 -1240. 0C -3179. 6 699.62 0.32711
T3T1 -1749.6¢ -3689. 2 189. 96 0.0862:
TA4T 1 -1259.6¢ -3199. 2 679.96 0.3125"
T5T1 -2659. 3! -4598.9 -719. 70 0.00611
T6T 1 -3015.6¢ -4955.2 -1076.0 0.0022
T3T 2 -509. 66 2449 . 2 1429. 9 0. 9436
T 4T 2 -19. 66€ -1959. 2 19191 & 1.0000
T5T 2 -1419.3: -3358.9 520. 29 0.2112¢
T 6T 2 -:1775.6¢ -3715. 2 163.96 0.08011
T 4T 3 490.00 -1449. 6 2429.6 0.9518
T5T3 909.66 -2849.2 1029.9 0.6276
T6T3 -1266.0( -320%29 673.62 0.3079"°
T5T 4 -1399.6¢ -3339. 2 539.96 0.2221:
T 6T 4 -1756.0( -3695. 6 183.62 0.0847
T 6T 5 -356. 33 -2295. 9 1583. 2 0.9875

La Tabla 19 muestra la Comparacion multiple de Tukey de los promedios del

Peso de los diferentes tratamientos al 95% de confiabilidad, en dicha Tabla nos

interesa la significacion de las diferencias entre los tratamientos, y se puede

visualizar que entre los tratamientos T2-T1 el p-valor adjunto es 0.327 mayor a 0.05

por lo tanto entre ellos no hay una diferencia del peso significativa, por otro lado
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entre los tratamientos T4-T2 no hay diferencia significativa, sin embargo entre los
tratamientos T5-T1 si existe una diferencia significativa es decir como es natural se
observa que la linea de tendencia tiene una pendiente negativa eso quiere decir
gue a medida de que se incrementa mayor porcentaje de PET se consigue menor
peso del bloquetas y eso se debe a que el PET no tiene paso y en consecuencia

reduce el pero del bloquetas construido a base de mas porcentaje de PET.

43. Caracter?2sticads Imeas Shicogqaueuebasentaj es

4.3.1. Resistencia alacompresion

Tabla 20. Datos del andlisis de la Resistencia a la Compresion en kg/cm? de las

bloquetas de concreto con PET observados en la experimentacion

Resist T1 ((T2 (2T3 (4T4 (6 7T5 (8T6 (1

f'b (k PET) PET) PET) PET) PET) PET)

R1 27.6 25.0 20. 5 11. 0 7. 77 6. 98
R 2 27.2 24.7 20. 1 11. 3 8. 43 7. 72
R3 27.9 24.09 20. 8 1119 8. 25 7. 74

Tota 82.8 74.7 61.5 33.5 24 . 4 22 .4
Prome 27.6 24.9: 20.5. 11.1¢ 8. 15 7. 48

Varia 0.120 O0.083 0.14 0.01 0.11 0.18

La Tabla 20 muestra los datos observados en el experimento realizado para
la determinacion de la Resistencia a la Compresion en kg/cm? del bloquetas de
concreto por PET con tres repeticiones por cada tratamiento, ademas se muestra
el promedio y la varianza por cada tratamiento, en ella se observa que los

tratamientos T1 (0% PET), T2 (20% PET), T3 (40% PET), T4 (60% PET), T5 (80%
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PET) y T6 (100% PET) poseen respectivamente 27.603 kg/cm?2, 24.920 kg/cmz,
20.510 kg/cm?, 11.187 kg/cmz, 8.150 kg/cm2 y 7.480 kg/cmz2. Se aprecia también
que el tratamiento T1 es decir el tratamiento con 0% de PET (Testigo) posee mayor
resistencia y a medida que se incrementa mayor porcentaje de PET la resistencia
va disminuyendo hasta el tratamiento T6 que posee la menor resistencia por tanto

los resultados obtenidos es coherente con la hipotesis.

Figura 12. Representacion grafica de la Resistencia a la Compresion de las

bloquetas de concreto con PET por cada tratamiento
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La Figura 12 muestra la Resistencia a la Compresion en kg/cm? de las
bloguetas de concreto con porcentajes de PET. Segun la norma para bloquetas de
albafileria E-070 del RNE y la NTP 331.017, recomiendan una resistencia minima
en la unidad de 94.86 kg/cm? y 102.002 kg/cm? respectivamente, por lo tanto los

tratamientos T1, T2 y T3 son los tratamientos que cumplen con lo estipulado en las
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normas en consecuencia desde un punto de vista de la necesidad de tener
bloguetas con alta resistencia a la compresion el mas adecuado seria el tratamiento
T1, sin embargo si tal vez lo que se quiera es ademas de la resistencia otra
caracteristica como la absorcidbn entonces tal vez sea necesaria utilizar un
tratamiento con porcentaje de PET y obtener asi un bloquetas que permita
satisfacer la necesidad planteada que en este caso seria a lo mas el tratamiento

T3. Por otro se aprecia también la linea de tendencia cuya ecuacion es:

Y=-4.58X+32.67

la que muestra que las dos magnitudes son directamente proporcionales, es
decir si se incrementa porcentajes de PET entonces se consigue menor resistencia

a la compresion.

Tabla 21. Andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la Resistencia a la

Compresion en kg/cm2 de las bloquetas con PET de los diferentes tratamientos

Origen de v SS df MS F Val or
Entre grul, 168 5 233.62,326 0.00
Dentro de | 1. 20 12 0.10
Tot al 1,169 17

De igual manera que el andlisis realizado para la resistencia a la compresion
se observa en la Tabla 21 el analisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Resistencia a la Compresion en kg/cm2 como era de esperar existe una diferencia
significativa entre el promedio de la Resistencia a la compresion de los

tratamientos, puesto que el valor p es 0.000 mucho menor a 0.05.
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Tabla 22. Comparacion multiple de Tukey de los promedios del porcentaje de la

Resistencia a la Compresion en kg/cm? de los diferentes tratamientos al 95% de

confiabilidad

Trat ami Di ferei M2 ni mo M8 x i mo Pvalor
T2T 1 -2.6833 -3.5524 -1.8142 0. 0000
T3T1 -7. 0933 -7.9624 6.2242 0. 0000
TA4T 1 -16. 416 -17.285 -15.547! 0.00001
T5T1 -19. 453 -20.322 -18.584: 0.00001
T6T 1 -20.123 -20.992 -19.254. 0.00001
T3T 2 -4.4100 -5.2791 -3.5408 0. 0000
T 4T 2 -:13. 733 -1408B45 -12.864: 0.00001
T 5T 2 -16. 770 -17.639 -15.900¢ 0.00001
T 6T 2 -17.440 -18.309 -16.570¢ 0.00001
T 4T 3 -9.3233 -10.192 -8.4542 0.00001
T5T3 -12.360 -13.229 -11.490¢ 0.00001
T6T3 -13.030 -13.899 -12.160¢& 0.0000¢
T 5T 4 -3.0366 -3.9057 -2.1675 0. 0000
T 6T 4 -3.7066 -4.5757 -2.8375 0. 0000
T 6T 5 -0.6700 -1.5391 0.1991 0.1734.

En la Tabla 22 se presenta la Comparacion mdultiple de Tukey de los

promedios del porcentaje de la Resistencia a la Compresion en kg/cm2 de los

diferentes tratamientos al 95% de confiabilidad en ella se observa que entre los

tratamientos T2-T1, T3-T1, T4-T1, T5-T1, T6-T1, T3-T2, T4-T2, T5-T2, T6-T2, T4-
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T3, T5-T3 , T6-T3, T5-T4 y T6-T4 hay una diferencia altamente significativa
mientras que entre los tratamientos T6-T5 no hay diferencia significativa eso quiere
decir que estadisticamente los tratamientos T6 y T5 son iguales. Segun la norma
para la elaboracion de bloquetas debe tener al menos una resistencia de 20 kg/cm?2
y ademas tenga un menor peso ya que se requiere para muros de pisos superiores
por lo tanto el tratamiento que cumple con esas exigencias es el tratamiento T3

(40% PET) ademas cumple con las exigencias de humedad.
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44, DI SCUSI ¢ N DE RESULTADOS

El porcentaje de absorcidon del bloquetas de concreto con PET por
tratamiento teniendo en cuenta que segun la Norma E.070 (2006) que especifica
como maximo el 22% para la evaluacion del porcentaje de absorcion del bloquetas
y aunque la NTP 331.017 no especifica el limite segun estas normas podemos
afirmar que el maximo de PET que se puede permitir sustituir es hasta el porcentaje
del tratamiento T3 sin embargo también se puede considerar dentro de lo permitido
por las normas a los tratamientos T1y T2, Los tratamientos T4, TS5y T6 no cumplen
con la norma por lo tanto no es recomendable.

Segun Aznaran (2018) Las propiedades fisicas de absorcion de agua de los
adobes se probaron en 24 adobes a los 28 dias, obteniendo un mejor promedio de
reposicién del 1% con un resultado de 19.882%, teniendo como técnica la
observacion del instrumento y protocolos establecidos por E.080 estandar de
construccion de suelos y refuerzo y concluy6 que el plastico reciclado afecta las
propiedades fisicas y mecanicas de las bloquetas cocidas.

De acuerdo con el analisis de varianza del promedio de porcentaje de
absorcion de las bloquetas con PET, en la que se puede observar que el p-valor es
0.00679 por lo tanto podemos afirmar que entre los promedios de porcentajes de
absorcion de los tratamientos hay una diferencia significativa al 99% de
confiabilidad.

El porcentaje de Variacion dimensional de Largo de las bloquetas de
concreto con PET por tratamiento. Para el parametro de dimension longitudinal
(largo), segun la Norma E.070 (2006) del RNE indica que debe ser menor a 3% del

valor nominal que para este bloquetas es de 40cm de largo, mientras que la NTP
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331.017 indica que debe ser menor a 6mm del valor nominal, por lo tanto todos los
tratamientos cumplen con la norma puesto que la variacién dimensional de largo no
superan el 1% es decir es menor a 3%, sin embargo los tratamientos T1, T2y T3
son los Unicos que cumplen con las normas respecto a la absorcion.

Con respecto al andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Variacion dimensional de Largo de las bloquetas con porcentajes de PET, en la que
se observa que el p-valor es 0.281 superior a 0.05 por lo tanto se afirmar que entre
los promedios de porcentajes de la Variacidon dimensional de Largo entre los
tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar que
da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.

La variacion dimensional de la altura de las bloquetas de concreto con PET,
y segun la norma E.070 (2006) del RNE. las unidades de albafileria industriales
deberian tener una variabilidad menor al 3.00% que como podemos observar, todos
los tratamientos han logrado superar la norma ya que el tratamiento que alcanzé
mayor variabilidad dimensional es apenas de 1.23% de T6 menor al 3% permitido
por la norma y a pesar de ello solo los tratamientos T1, T2 y T3 cumplen los
requisitos de la norma respecto a la absorcion.

De acuerdo al analisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Variacion dimensional de altura del bloquetas con porcentajes de PET, en la que
se observa que el p-valor es 0.343, por tanto superior a 0.05 con lo que afirmamos
gue entre los promedios de porcentajes de la Variacion dimensional de altura entre
los tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar
que los da igual en uso de los tratamientos T1, T2 y T3, los cuales son los que

cumplen las normas técnicas.
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La variacion dimensional de ancho de las bloquetas de concreto con PET
para los diferentes tratamientos. Para el parametro de la dimension en el ancho, la
norma E-070 del RNE indica que debe ser menor a 4% del valor y nominal y la NTP
331.017 que debe ser menor a 5mm del valor nominal. Por lo tanto, aqui podemos
ver que todos los tratamientos estan dentro del porcentaje permitido es decir por
debajo de 4% de su valor nominal, sin embargo, ay que recordar que solo los
tratamientos T1, T2 y T3 cumplen con las normas respecto a la absorcion. El
tratamiento que tiene la menor variacion dimensional de ancho es el tratamiento
T2, mientras el que posee mayor variabilidad dimensional es el tratamiento T6.

El Andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la Variacion
dimensional de ancho de las bloquetas con porcentajes de PET, en la que se
observa que el p-valor es 0.947, mayor a 0.05 es decir que entre los promedios de
porcentajes de la Variacion dimensional de ancho no existe una diferencia
significativa, es decir da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.

El porcentaje de Peso del bloquetas de concreto con PET por tratamiento,
en ella se observa que evidentemente con el incremento de porcentajes de PET
disminuye el Peso dado que son plasticos por lo tanto poseen menor peso, sin
embargo se puede observar que entre el tratamiento T1y el tratamiento T3 hay una
diferencia de casi 3000 kg y dado que nuestro interés es conocer la influencia del
incremento del PET en las caracteristicas del bloquetas en especial en las
caracteristicas mecanicas por lo tanto es necesaria el analisis de varianza.

De acuerdo con Flores (2018) el promedio de los siguientes resultados en
peso 2871.65 g, tamafio 23.35 cm largo x 12.75 cm ancho x 8.5 cm alto, resistencia

a la compresion Muestra 1 (104 kg/cm2), Muestra 2 (53.1 kg/cm2) el promedio es
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78.5 (kg/cm2), dosificacion final 70% PET y 30% PEAD mas un aditivo, se analizo
dosis efecto, con dos tipos de dosificacion Muestral y Muestra2.

Con respecto al analisis de varianza del promedio del Peso de las bloquetas
con PET de los diferentes tratamientos en ella se observa que el p-valor es 0.003
menor a 0.05 cercana a cero por lo tanto existe una diferencia altamente
significativa entre los promedios de la variable Peso es decir al menor uno de los

tratamientos tiene el peso muy diferente a los otros.

La Resistencia a la Compresion en kg/cm? de las bloquetas de concreto con
porcentajes de PET. Segun la norma para bloquetas de albafileria E-070 del RNE
y la NTP 331.017, recomiendan una resistencia minima en la unidad de 94.86
kg/cm2z y 102.002 kg/cm?2 respectivamente, por lo tanto los tratamientos T1, T2 y
T3 son los tratamientos que cumplen con lo estipulado en las normas en
consecuencia desde un punto de vista de la necesidad de tener bloquetas con alta
resistencia a la compresion el mas adecuado seria el tratamiento T1, sin embargo
si tal vez lo que se quiera es ademas de la resistencia otra caracteristica como la
absorcion entonces tal vez sea necesaria utilizar un tratamiento con porcentaje de
PET y obtener asi un bloquetas que permita satisfacer la necesidad planteada que

en este caso seria a lo mas el tratamiento T3.

Segun Angunba (2016) utilizo las dosis de 10%, 25% y 40%, en la dosis del
25%, alcanzando un valor medio de 284 ,60 kg/cm2, la adicion de polimeros en
diferentes porcentajes permite tener una idea del efecto que tiene el material sobre

la resistencia ultima del elemento.
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Por otro lado Aznaran (2018) realiz6 con un total de 72 bloquetas fabricados
segun la norma E.080 con diferentes proporciones de fibras de tereftalato de
polietileno; en el que se ensayaron 24 cubos en compresion, analizados a los 7, 14
y 28 dias, estableciendo como un promedio ideal a los 28 dias con una dosificacion
del 1% tereftalato de polietileno logrando una resistencia de 20,13 kg/cmz2, por otro
lado, desarrollado con el tratamiento denominado brasilera se desarrollaron 24
muestras a analizados a los 28 dias, logrando uno de las memores medias al 1%
sustitucion de tereftalato de polietileno alcanzando una resistencia de 1,82 kg/cmz2,

todo esto en cuanto a caracteristicas mecanicas.

Con respecto al andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Resistencia a la Compresion en kg/cm2 como era de esperar existe una diferencia
significativa entre el promedio de la Resistencia a la compresion de los
tratamientos, puesto que el valor p es 0.000 mucho menor a 0.05. Al respecto
Angunba (2016) En las pruebas de bloquetas, se observdé que a medida que
aumentaba la adicion de polimero, la resistencia de las bloquetas estandar
disminuia significativamente, es decir, la adicion de PET fue significativamente
exitosa

45. PRUEBA DE HIPCTESI S

Tabla 23. Prueba de hipétesis mediante el analisis de varianza del promedio de
porcentaje de absorcion de las bloguetas con PET de los diferentes tratamientos

Orige GL SC CM Fc p-v a l Si g

Tratam 5 647. 129. 5.610. 001 *ox
Re s i ésu 12 277. 23.C

Tot al 17
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La Tabla 23 muestra el analisis de varianza del promedio de porcentaje de
absorcion de las bloquetas con PET, en la que se puede observar que el p-valor es
0.00679 por lo tanto podemos afirmar que entre los promedios de porcentajes de
absorcion de los tratamientos hay una diferencia significativa al 99% de

confiabilidad.

Tabla 24. Prueba de hipétesis mediante el andlisis de varianza del promedio de la
Variacion dimensional de Largo de las bloquetas con PET de los diferentes

tratamientos

Origen de va SS df MS F Val o F cr

Entre grupil. 1 5 0.2:1.4:0.2¢ 3.10

Demnr o de | os1.8: 12 0. 1!

Tot al 2.9 17

La Tabla 24 muestra el analisis de varianza del promedio de porcentaje de
la Variacion dimensional de Largo de las bloquetas con porcentajes de PET, en la
gue se observa que el p-valor es 0.281 superior a 0.05 por lo tanto se afirmar que
entre los promedios de porcentajes de la Variacion dimensional de Largo entre los
tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar que

da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.
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Tabla 25. Prueba de hipétesis mediante el analisis de varianza del promedio de
porcentaje de la variacion dimensional de la altura de las bloquetas con PET de los

diferentes tratamientos

Origen de va SS df MS F Val o F cr =

Entre gruj0.8t 5 0.1¢112.2"0.34 3.10

Dentro de | 1.5 12 0. 1.;

Tot al 2.3 17

La Tabla 25 muestra Andlisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Variacion dimensional de altura del bloquetas con porcentajes de PET, en la que
se observa que el p-valor es 0.343, por tanto superior a 0.05 con lo que afirmamos
que entre los promedios de porcentajes de la Variacién dimensional de altura entre
los tratamientos no existe una diferencia significativa, por lo que podemos afirmar
que los da igual en uso de los tratamientos T1, T2 y T3, los cuales son los que

cumplen las normas técnicas.

Tabla 26. Prueba de hipétesis mediante el analisis de varianza del promedio de
porcentaje de la variacion dimensional de ancho de las bloquetas con PET de los

diferentes tratamientos

Origen de v SS df MS F Val o Fcr 2t

Entre gruoO. 3 5 0.00.2 0.949 3.10

Dentro de | 3.9 12 0. 3

Tot al 4 . 2 17
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La Tabla 26 muestra el Analisis de varianza del promedio de porcentaje de
la Variacion dimensional de ancho de las bloquetas con porcentajes de PET, en la
que se observa que el p-valor es 0.947, mayor a 0.05 es decir que entre los
promedios de porcentajes de la Variacion dimensional de ancho no existe una

diferencia significativa, es decir da igual en uso de los tratamientos T1, T2y T3.

Tabla 27. Prueba de hipétesis mediante el andlisis de varianza del promedio del

Peso de las bloguetas con PET de los diferentes tratamientos

Origen de v SS df MS F Val o F cr?

Entre grul7,809, 5 3,561,¢.10.0C 3.10

Dentro de [ 6,002,1 12500, 18

Tot al 23,811, ¢17

La Tabla 27 muestra el analisis de varianza del promedio del Peso de las
bloguetas con PET de los diferentes tratamientos en ella se observa que el p-valor
es 0.003 menor a 0.05 cercana a cero por lo tanto existe una diferencia altamente
significativa entre los promedios de la variable Peso es decir al menor uno de los

tratamientos tiene el peso muy diferente a los otros.

Tabla 28. Prueba de hipétesis mediante el analisis de varianza del promedio de
porcentaje de la Resistencia a la Compresion en kg/cmz2 de las bloquetas con PET

de los diferentes tratamientos

Origen de v SS df MS F Val o
Entre grul, 168. 5 233.6 2,326 0.0C
Dentro de | 1.20%! 12 0.100
Tot al 1,169. 17

74



De igual manera que el analisis realizado para la resistencia a la compresion
se observa en la Tabla 28 el analisis de varianza del promedio de porcentaje de la
Resistencia a la Compresion en kg/cm2 como era de esperar existe una diferencia
significativa entre el promedio de la Resistencia a la compresion de los

tratamientos, puesto que el valor p es 0.000 mucho menor a 0.05.
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CONCLUSIONES

V Se demostro que existe influencia significativa de la dosificacion del tereftalato
de polietileno reciclado en las caracteristicas de absorcion de las bloquetas,
peso de bloquetas y resistencia a la compresion, puesto que el p-valor es menor
a 0.05 cercana a cero por lo tanto existe una diferencia altamente significativa
entre los promedios de la variable, es decir al menor uno de los tratamientos
tiene la variable muy diferente a los otros. Ademas, la dimensiones de largo,
dimensiones de altura, variaciéon dimensional de ancho el p-valor es mayor a
0.05 es decir que entre los promedios de porcentajes de la variable no existe
una diferencia significativa, es decir es igual al uso de los tratamientos T1, T2 y
T3.

V Las caracteristicas del tereftalato de polietileno reciclado tuvieron una absorcion
de 0.18%, gravedad especifica de 0.002, densidad (Wpet/Vol) de 1.25 y se
realizo los analisis del volumen inicial y final.

V Las caracteristicas de las bloquetas de concreto referido al modo de fabricaciéon
gue se realiz6 fue industrial, evaluado a los 28 dias se obtuvo las siguientes
caracteristicas: largo de las bloguetas 40.34cm, ancho 12.10cm, altura
19.78cm, area bruta 488.11cm? analizado al 20% de incorporacion del PET del
mismo modo se realizé al 40%, 60%, 80% y 100%.

V Se demostré la influencia significativa de la dosificacion del tereftalato de
polietileno reciclado en las caracteristicas fisicas de las bloguetas tales como
absorcion del bloquetas y peso de bloquetas; puesto que el p-valor es menor a
0.05 y la dimensiones de largo, dimensiones de altura, variacion dimensional de
ancho el p-valor es mayor a 0.05 es decir que entre los promedios de

porcentajes de la variable no existe una diferencia significativa.

76



V Se evidencia la influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno
reciclado en las caracteristicas mecanicas de las bloquetas, puesto que el
analisis de varianza del promedio de porcentaje de la resistencia a la
compresion en kg/cmz2 fue p = 0.000 mucho menor a 0.05. por lo que se afirma
gue existe una diferencia significativa entre el promedio de la Resistencia a la

compresion de los tratamientos.
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RECOMENDACIONES

V Se recomienda realizar capacitaciones a todo a los pobladores, empresarios
gue se dedican a realizar bloquetas de concretos, sabiendo que influye la
dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las propiedades fisicas
y mecanicas de bloguetas de concreto desarrollado en el distrito y provincia
de Abancay 1 Apurimac.

V Se recomienda la gestiébn adecuada y oportuna de los residuos solidos que
se generan en las diferentes zonas de nuestra ciudad producto de las
actividades diarias que se realiza con la finalidad de generar valor a los
desechos como es las bloquetas u otros productos que se contempla en la
valorizacion de los residuos solidos.

V Se recomienda realizar programas constantes de capacitacion,
sensibilizacién y educacién a la poblaciéon de Abancay propiciado por los
gobiernos locales y regionales que permita el manejo y gestion de los
residuos.

V Se recomienda realizar trabajos de investigacion con otros subproductos
como el uso de los neumaticos, fibra de vidrio u otros desechos en la

elaboracion de nuevos productos.
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Anexo 1. Matriz de consistencia

de las bloguetas de concreto en el
distrito y provincia de Abancay i
Apurimac, 2019?

PROBLEMAS ESPECIFICOS:

¢Cudles son las caracteristicas
fisicas y mecénicas del tereftalato
de polietileno reciclado en el distrito
y provincia de  Abancay i
Apurimac, 20217

¢ Cudles son las caracteristicas
fisica y  mecéanicas de las
bloquetas de concreto en el distrito
ly provincia de Abancay i Apurimac,
20217

influencia de la
tereftalato  de

,Cudl es la

dosificacion  del
polietileno reciclado en las
caracteristicas fisicas de las
bloquetas de concreto en el distrito

ly provincia de  Abancay )
Apurimac,
20217
0 ¢Cudl es la influencia
de la dosificacién del

tovanftalatn Aa nalintilana

mecanicas de las bloquetas de
concreto en el distrito y provincia
de Abancay i Apurimac, 2019

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

0 Conocer las caracteristicas

fisicas y mecéanicas del
tereftalato de polietileno
reciclado en el distrito y
provincia de Abancay |
Apurimac,

2021.

00 Conocer las caracteristicas
fisicas y mecanicas de las
bloquetas de concreto en el
distrito y provincia de Abancay
T Apurimac, 2021.

0 Determinar la influencia de
la dosificacion del tereftalato de
polietileno reciclado en las
caracteristicas fisicas de las

bloquetas de concreto en

=1 Aimewien . e deoio PP

mecanicas de las bloquetas de
concreto en el distrito y provincia de
Abancay i Apurimac, 2021

.HIPOTESIS ESPECIFICOS:

0 Las caracteristicas fisicas
y mecanicas del tereftalato de

polietileno reciclado son
adecuadas para el uso en
albafileria en el distrito y
provincia de  Abancay i
Apurimac, 2021.

0 Las caracteristicas fisicas

y mecanicas de las bloquetas de
concreto son adecuadas para el

uso en albafileria en el
distrito y provincia de Abancay
i Apurimac,

2021

0 La dosificacion del tereftalato
de polietileno reciclado influye
significativamente en las
caracteristicas fisicas de las
bloquetas en el distrito y

nravinain An Ahanna

Dosificaciones del
teraftalato de

polietileno reciclado.

0 Proporcion del
tereftalato de polietileno

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES | METODOLOGIA

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS GENERAL: Tipo de investigacion:

¢cDe qué manera influye la |Determinar la influencia de la [La dosificacion del tereftalato de De acuerdo a su finalidad la investigacion
dosificacion  del tereftalato de dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado influye es de tipo aplicada, Segun  Sanchez
polietileno reciclado en las polietileno reciclado en las significativamente en las (1998:12). En la etapa de blasqueda del
caracteristicas fisicas y mecénicas caracteristicas fisicas y caracteristicas fisicas y tema de investigacion, etapa que se presenta

previa a la formulacién de un Plan o Proyecto.

Nivel: El nivel de investigacién es de nivel es
aplicativo.

Disefio: Segun Hernandez,
Baptista (2010), el presente
investigacion
experimental
deliberadamente

Fernandez vy
trabajo  de
presentara un disefio

porque se  manipularan
la variable de estudio.

Poblaciéon: Con la finalidad de realizar la
delimitacién de la presente investigacion, la
poblacién estara constituida por todos los
bloquetas elaborados con tereftalato de

polietileno reciclado.

Muestra: Por lo tanto, para determinar la
muestra se utilizara la siguiente férmula:
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Anexo 2. Panel fotogréfico

PROYECTO: AINFLUENCIA DE LA DOSIFICACION DEL
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i

MUESTRA N° 01

HOJA DE
CAMPO

ACTIVIDAD

la proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con

los siguientes materiales.
1.- arenafina
2.- cemento
3.- arena gruesa
4.- agua

las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracién de las

bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: AINFLUENCIA DE LA DOSIFICACION DEL
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i
APURIMAC, 20210

MUESTRA N° 02

HOJA DE
CAMPO

ACTIVIDAD

la proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con los

siguientes materiales.
1.- arena fina
2.- cemento
3.- arena gruesa
4.- agua

se comienza con mezclado de los materiales hasta llegar a una homogeneidad entre

los materiales agrupados.
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS DE
BLOQUETAS DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA|HOJA DE CAMPO

DE ABANCAYi APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 03

ACTIVIDAD
la proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
después del mezclado de los materiales se procede al vaciado a la maquina
vibradora para su elaboracion de la bloqueta de diametro 40*20*12mm.
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA @
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE | HOJA DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY 1 CAMPO
APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 04

> 2 .
' -
R

-

ACTIVIDAD
la proporcién del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
se comienza con el mezclado con el agua y los materiales hasta llegar a una
homogeneidad entre los materiales agrupados
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA I
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY HOJA DE

TAPURI MAC, 20210 CAMPO

MUESTRA N° 05

ACTIVIDAD
la proporcién del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de
las bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA

TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE HOJA DE
BLOQUETAS DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y CAMPO
PROVINCIA DE ABANCAYT APURI MAC, 20

MUESTRA N° 06

- - 2> e - -
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3 E w
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’ >
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.
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s \ N O 3 -l ¥, %
N : 3 = ey RN

\
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ACTIVIDAD
La proporciéon del tereftalato de polietiieno a un 20% del material
mesclado con los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su
elaboracion de las bloquetas de 40*20*12mm
Peso = 7827.00 promedio de 3 bloquetas
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA I
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS HOJA DE
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY CAMPO
TAPURI MAC, 20210

MUESTRA N° 07 ROTURA DE BLOQUETA

(P TTE RE A
10 3% Bibduews: 2§ dis
FEON: 10 7E ssmman 20
ROMMRE: Mprst fidwiecuh gmw

ACTIVIDAD
La proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de las
bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA I
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS HOJA DE
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY CAMPO
TAPURI MAC, 20210

MUESTRA N° 08

ACTIVIDAD
La proporcién del tereftalato de polietileno a un 40% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de
las bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA

TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY HOJA DE
iAPURI MAC, 20210 CAMPO

MUESTRA N° 09

ACTIVIDAD
La proporcion del tereftalato de polietileno a un 40% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
Se comienza con mezclado de los materiales hasta llegar a una homogeneidad
entre los materiales agrupados.
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA D
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE | HOJA DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY 1 CAMPO

APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 10

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 40% del material mesclado
con los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua
Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de
las bloguetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LDEL
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i
APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 11 ROTURA DE BLOQUETA

HOJA DE
CAMPO

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado con

los siguientes materiales.
1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de

las bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA D
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE | HOJA DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY 1 CAMPO

APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 13

ACTIVIDAD

La proporcién del tereftalato de polietileno a un 60% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracién de
las bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: 7l NFLUENCI A DE LA DOSI FI CA
POLIETILENO RECICLADO EN LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y
MECANICAS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y

PROVINCIA DE ABANCAYT APURI MAC, 20210 HOJA DE

MUESTRA N° 14 CAMPO

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietilieno a un 60% del material mesclado con los
siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Salida de las bloquetas de la maquina vibradora para su secado a la intemperie.
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA D
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i

APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 15

HOJA DE
CAMPO

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 60% del material mesclado con

los siguientes materiales.
1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Se comienza con mezclado de los materiales hasta llegar a una homogeneidad

entre los materiales agrupados.
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PROYECTO:
TEREFTALATO DE

CARACTERISTICAS FiSICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY i

Al NFLUENCI A DE LA
POLIETILENO RECICLADO EN LAS

APURI MAC, 20210 HOJA DE

MUESTRA N° 16 CAMPO

T Rmmi!.lr?o DE

BLOJUETAS ‘
MUESIRA ~ 1 R
PET. 10¢€
| Asancpy — 2021

ACTIVIDAD

La proporcién del tereftalato de polietileno a un 60% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Peso de la bloqueta.
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PROYECTO: Al NFLUENCI A DE LA
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS
DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY

i APURI MAC, 2021506

[

MUESTRA N° 17 ROTURA DE BLOQUETA

HOJA DE
CAMPO

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 20% del material mesclado

con los siguientes materiales.
1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion
de las bloquetas de 40*20*12mm peso = 7827.00 promedio de 3 bloquetas
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA DC(
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE HOJA DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY 1 CAMPO
APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 18

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 80% del material mesclado con
los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Las proporciones estan de acuerdo con la normativa para su elaboracion de las
bloquetas de 40*20*12mm
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA DC(
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE HOJA DE
CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY 1 CAMPO
APURI MAC, 20210

MUESTRA N° 19

ACTIVIDAD

La proporcion del tereftalato de polietileno a un 80% del material mesclado con los
siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Después del mezclado de los materiales se procede al vaciado a la maquina
vibradora para su elaboracion de la blogueta de diametro 40*20*12mm.
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PROYECTO: #Al NFLUENCI A DE LA
TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO EN LAS
CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS

DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY
, R HOJA DE
rAPURI MAC, 20210 CAMPO

MUESTRA N° 20

ACTIVIDAD

La proporcién del tereftalato de polietileno a un 80% del material mesclado
con los siguientes materiales.

1.- arenafina

2.- cemento

3.- arena gruesa

4.- agua

Después del mezclado de los materiales se procede al vaciado a la
maquina vibradora para su elaboracion de la blogueta de diametro
40*20*12mm.
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Anexo 3. Normas Técnicas Peruanas establecidas

ElPeruano
Martes 23 de mayo de 2008

< NORMAS LEGALES 298

NORMA E.070

ALBANILERIA
INDICE DE FORMULAS Y VALORES DE DISENO

FORMULA o VALOR DE DISENO Articul
Resistencia caracteristica de la albanderia ( /.. v._) 13.7
Espesor efectivominmode los muros portantes (t) 19.1a

Esfuerzo axial maximo permifido enlos muros portantes 19.1b
Resistencia admisible en la albafuleria por carga

concentrada coplanar o resistencia al aplastanmsento 19.1c
Densidad minima de muros reforzados 192b
Moédulo de elasticidadde la abafideria (£ ) 24.7
Fuerza cortante admisible en los muros ante el sismo
| moderado 26.2
F verza cortante de agrietamiento diagonal o resistencia

al conte (1) 26.3
Resistencia al corte minima del edificio ante sismos

severos 264
Refuerzo horizontal minimo en muros confinados 271
Carga sismicaperpendicular al planodelos muros 29.6
Momento flector por carga sismicaortogonal al plano

de los muros 297

Esfuerzoadmisible delaabafieriapor flexocompresion 0.7
Esfuerzo admisible de la albafieria en traccidn por flexiér]  30.7
F actores de segunidad contra el volteo y deslzamiento

de los cercos 31.6
Resistencia de un fabigque ante acciones sismicas
| coplanares 334
CAPITULO 1

ASPECTOS GENERALES
Articulo 1.- ALCANCE

1.1. Esta Norma establece los requisitos y las exigen-
cias minimas para el analisis, el disefo, los matenales, la
construccion, el control de calidad y la inspeccion de las
edificaciones de albafileria estructuradas principalmente
por muros confinados y por muros armados.

1.2. Para estructuras especiales de albafiileria, tales
como arcos, chimeneas, muros de cmtenctms?' reservo-
rios, las exigencias de esta Norma seran satisfechas en
la medida que sean aplicables.

1.3. Los sistemas de albanileria que estén fuera del
alcance de esta Norma, deberan ser aprobados mediante
Resoluciéon del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento luego de ser evaluados por SENCICO.

Articulo 2.- REQUISITOS GENERALES

2.1. Las construcciones de albafileria seran disefa-
das por métodos racionales basados en los principios es-
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NORMAS DE UNIDADES

| NTP 399.613 |

NORMA TECNICA NTP 399.613
PERUANA 2005

Comision de Reglamentos Técaloos y Comercaales - INDECORI
Calle d2 La Prosz 138 San Saga (Lima 41) Aperiado 145 Lims Pers

— - _— -

UNIDADES DE ALBANILERIA. Métodos de muestreo )
ensayo de ladrillos de arcilla usados en albaileria

MASONRY UNITS alard tegt methods of szwping =4 reting cley deicks used in masoary work

2005-06-14
1* Edicién

ROD33-20054NDE f‘(,i'l-CRT_l‘.;!‘_v;:da el IDC'.*-C‘?»"': = Precio basado ea 36 pagina
1CS:91.10001 ESTA NORMA ES RECOMENDABLE

Descriptores. Absorcidn, Resistencs a 1a compresidn, efiorescencia, congelamiento y dewcangsmiextn
cambio inicial de absorcion, cambio de longitud, module de rocrs, decuadre, munitreo, amalo, dred de
viacios, distarsin
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NORMA TECNICA [ NTP399.604]
PERUANA 7002

Comusion de Reglamentos Técnicos y Comerciales-INDECOPI
Calle de La Prosa 138, San Borja (Lima 41) Apartado 145 Lima, Pera

UNIDADES DE ALBANILERIA. Métodos de muestreo y
ensayo de unidades de albafileria de concreto

MASONRY UNITS. Standard test methods of sampling and testing concrete masonry units

2002-12-05
1" Edicion

R.O130-2002/INDECOPI-CRT.Publicada el 2002-12-15 Precio basado en 16 pagnas
1.C.S.:91.100.01 ESTA NORMA ES RECOMENDABLE
Descriptores: Absorcion, resistencia a la compresion, unidades de albafileria de concreto, densidad,
espesor equivalente, espesor equivalente del tabique, cara lateral, contenido de agua, espesor del tabique,
tabique
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NORMA TECNICA NTP 399.601
PERUANA 2006 (revisada e

Direccion de Normalizacion - INACAL
Calle Las Camelias 815, San Isidro (Lima 27) Lima, Peri

UNIDADES DE ALBANILERIA. Ladrillos de concreto.
Requisitos

MASONRY UNITS. Concrete Brick. Requeriments

2015-12-11
2* Edicion

R.IN®010-2015-INACAL/DN. Publicada el 2015-12-25 Precio basado en 09 paginas
[.C.5.: 91.100.01 ESTA NORMA ES RECOMENDABLE
Descriptores: Albaiflileria, unidad de albafiileria, ladrillo, resistencia a la compresién, durabilidad,
elemento de concreto

© INACAL 2015
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Anexo 4. Fichas de validacion de instrumentos

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS
JUICIO DE EXPERTOS

ESPECIALISTA:

Como considerando su gran trayectoria académica y profesional se le nombro juez experto para que revise

el contenido de este trabajo de instrumentos de recoleccién de datos.
FICHA DE RECOLECCION DATOS:

En el cual se muestra la operacionalizacion de variables y la matriz de conciencia con respecto a este proyecto de

tesis.

Titulo de tesis influencia de la dosificacién del tereftalato de polietileno reciclado en las

“ propiedades fisicas y mecénicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia

\
‘ de Abancay — Apurimac, 2021

Linea de investigacion Gestion de la infraestructura para el desarrollo sostenibie

Se agradece los conocimientos prestados.

Abancay, 19 de octubre del 2022

Fzd0 Soto Palomino

ING. CIVIL
CIP N® 113376

om

Firma de tesista firma de especialista
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validador UJ[{ FW‘ CILD SCT 0 R{(Ovm‘uo :

fecha
<Z N = e o S Z a4
objetivo de instrumento [ESU ESPECQFICO 4 ABSCRUON < ERSHOs A CCmPRESKOfU 4
autor de instrumento tesista LEGUIA ROMAN; Mario Juan
Criterio para validar el instrumento
Se tendrd que revisar cada item de los instrumentos de recoleccién de datos y posteriormente se tendrd que
marcar con una x segun corresponda cada indicador.
1 Deficiente(D) Menos de 30 % no cumple.
2 Regular(R) De 31% a 50 % cumple.
3 Bueno(B) De 51% a 70% cumple.
4 Excelente(E) Mas de 71% cumple.
Criterio Indicador D R B observaciones

Pertinencia cumplen con todos los objetivos planteados.

los indicadores, dimensiones y variables estos
Coherencia corresponden a la investigacién a medir.

cumple con los esténdares de ciencia, tecnologfa y
Congruencia sobre todo novedoso en la investigacion.

XX x|

es suficiente en cuanto a cantidad para lograr medir X
Suficiencia los indicadores de las variables.

cumple con el comportamiento de todas las acciones
Objetividad  verificable y observables.

se ha logrado formular con relacién de teorias de la
Consistencia dimension de variable.

=[x

es consecuente y se distribuyen segln sus ><
Organizacién dimensiones. -
Claridad estd redactado con un lenguaje apropiado y conciso. Pl
cada instrumento es aplicado segun corresponda su
Oportunidad  utilidad. X
este instrumento tiene instrucciones y respuestas bien X
Estructura definidas.

:}%. O B o iy - /R_:" . ~
yb:f Wil Gto Palomine / ‘ >

Fa J
ING. CIVIL (
CIP. N° 113376
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FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS

JUICIO DE EXPERTOS

ESPECIALISTA:

Como considerando su gran trayectoria académica y profesional se le nombro juez experto para que revise

el contenido de este trabajo de instrumentos de recoleccion de datos.
FICHA DE RECOLECCION DATOS:

En el cual se muestra la operacionalizacion de variables y la matriz de conciencia con respecto a este proyecto de

tesis.
Titulo de tesis } influencia de la dosificacion del tereftalato de polietileno reciclado en las
propiedades fisicas y mecénicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia
de Abancay — Apurimac, 2021
Linea de investigacion Gestion de la infraestructura para el desarrollo sostenible

Se agradece los conocimientos prestados.

L \ .“—4 |
@WL ,,
o =

Abancay, 19 de octubre del 2022

—ARA g Charles N.Checya Alata
NS ING, CIVIL
CIP: 195531
Firma de tesista firma de especialista
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validador (I'Ia" (63 E C h ecya /q [Z\d?( .

fecha

objetivo de instrumento

autor de instrumento

tesista LEGUIA ROMAN; Mario Juan

Criterio para validar el instrumento

Se tendrd que revisar cada item de los instrumentos de recoleccion de datos y posteriormente se tendra que

marcar con una x segun corresponda cada indicador.

1 Deficiente(D) Menos de 30 % no cumple.

2 Regular(R) De 31% a 50 % cumple.

3 Bueno(B) De 51% a 70% cumple.

4 Excelente(E) Mas de 71% cumple.
Criterio Indicador D R E observaciones
Pertinencia cumplen con tddos los objetivos planteados.

los indicadores, dimensiones y variables estos

Coherencia corresponden a la investigacién a medir.

Congruencia

cumple con los esténdares de ciencia, tecnologia y
sobre todo novedoso en la investigacién.

es suficiente en cuanto a cantidad para lograr medir

Suficiencia los indicadores de las variables.
cumple con el comportamiento de todas las acciones
Objetividad  verificable y observables.

Consistencia

se ha logrado formular con relacién de teorias de Ia
dimension de variable.

Organizacion

es consecuente y se distribuyen segtn sus
dimensiones.

Claridad esta redactado con un lenguaje apropiado y conciso.
cada instrumento es aplicado segln corresponda su
Oportunidad utilidad.
este instrumento tiene instrucciones y respuestas bien
Estructura definidas.

T1es IN.
NG. CIViL
C:P: 195531
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FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS
JUICIO DE EXPERTOS

ESPECIALISTA:

Como considerando su gran trayectoria académica y profesional se le nombro juez experto para que revise

el contenido de este trabajo de instrumentos de recoleccion de datos.
FICHA DE RECOLECCION DATOS:

En el cual se muestra la operacionalizacién de variables y la matriz de conciencia con respecto a este proyecto de

tesis.

Titulo de tesis influencia de la dosificacién del tereftalato de polietileno reciclado en las

| propiedades fisicas y mecanicas de bloquetas de concreto en el distrito y provincia

de Abancay — Apurimac, 2021

Linea de investigacion Gestidn de la infraestructura para el desarrollo sostenible

Se agradece los conocimientos prestados.

@gu «

Firma de tesista firma de especialista

Abancay, 19 de octubre del 2022
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ﬁlidador(-—Dan"\T D?U\.\,G[ Sazvedva Ore.

fecha

objetivo de instrumento

autor de instrumento tesista LEGUIA ROMAN; Mario Juan

Criterio para validar el instrumento

Se tendré que revisar cada item de los instrumentos de recoleccion de datos y posteriormente se tendré que

marcar con una x segun corresponda cada indicador.

1 Deficiente(D) Menos de 30 % no cumple.
2 Regular(R) De 31% a 50 % cumple.
3 Bueno(B) De 51% a 70% cumple.
4 Excelente(E) Mads de 71% cumple.
Criterio Indicador D R B observaciones

X |m

Pertinencia cumplen con todos los objetivos planteados.

los indicadores, dimensiones y variables estos X
Coherencia corresponden a la investigacién a medir.

cumple con los estédndares de ciencia, tecnologia y
Congruencia sobre todo novedoso en la investigacion.

es suficiente en cuanto a cantidad para lograr medir
Suficiencia los indicadores de las variables. x
cumple con el comportamiento de todas las acciones /
Objetividad  verificable y observables. A

se ha logrado formular con relacién de teorias de la
Consistencia dimensién de variable.

es consecuente y se distribuyen segun sus
Organizacion dimensiones.

cada instrumento es aplicado segln corresponda su
Oportunidad utilidad.

este instrumento tiene instrucciones y respuestas bien
Estructura definidas.

Claridad estd redactado con un lenguaje apropiado y conciso. y

X
/Y
- CULLUV - :
Q' I o
o CIP:208621
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CRITERIO PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO
ENSAYOS DE LABORATORIO
DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

METODO STANDARD PARA LA DETERMINACION
DEL PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL PET AASHTO T-85-70

Proyecto de INFLUENCIA DE LA DOSIFICACION DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO RECIGLADO EN LAS PROPIEDADES
Investigacion: FISICAS Y MECANICAS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY -
Ubicacién: Sector ABANCAY Provincia: ABANCAY Fecha: 24-06-21

Distrito: ABANCAY Region APURIMAC
Material: PET (Reciclado)
Tesistas: Mario Juan Leguia Roman Muestra : PET
Solicitante : UTEA
PLATO EVAPORADOR 1 2

Peso Muestra con Sup. Seca (Wsup)
Volumen Inicial

Volumen Final
Variacion Volumetrica
Densidad = Wpet/(Vol)

OBSERVACIONES: PRECISION PROMEDIO
Gravedad Especifica

Absorcién

DENSIDAD PROMEDIO DE LOS SOLIDOS DEL MATERIAL (Gs) =

CRITERIOS DE VALIDACION:

Nula:0.53 Baja: 0.54-0.59 Valida: 0.66-0.71
Muy valida : 0.66-0.71 Exclente: 0.72 - 0.99

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CIP /ﬁlR\Ai CALIFICACION
o (s o Sl (= N 7~ i I
Laala AA A= G LA " E't Puloml ¢ T ;
Uu\ l J(\:’L’JL.‘ S\»\C { Zlomine ]H))?é ﬂ%é’%‘,gﬂ O. T2
;
 |Chailes 1. Ché‘cy:; Alalz
2
‘Dz‘arn\/ jm‘(?l S/( b?c 7 ( Re
3
Anclevse NJunez ternancle?
4 -
6 de av (j )2527, cq Ca l‘lh?p‘{‘?t » e 4 ‘ |
; il T
~, = . s o @ O’ql
TF(RQO) o .
6 C il T Cxcelen %?
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